APENCIDE |

CAS

Listado de Aditivos
(Version en espaniol)

Lista de Aditivos
(Versédo em portugués)

Limites y Restricciones/Limites e Restrigdes

008016-11-3

Aceite de lino epoxidado
(= Aceite de linaza epoxidado)

Oleo de linho epoxidado
(= Oleo de linhaga epoxidado)

Debe cumplir con:
- Oxigeno oxiranico menor que 10%
- Numero de iodo menor que 6

Deve atender a:
- Oxigénio oxirdnico menor que 10%
- Ndmero de iodo menor que 6

008016-35-1

Aceite de oiticica y sus productos
de deshidratacion (*)

Oleo de oiticica e seus produtos
de desidratacao (*)

Sélo para ser usado como componente de
recubrimientos resinosos y poliméricos/ Somente para ser
usado como componente de recobrimentos resinosos e
poliméricos

008012-95-1

Aceite de parafina

Oleo de parafina

Debe cumplir con las siguientes especificaciones:
- Cantidad de hidrocarburos minerales con un nimero
de carbonos inferior a 25: no mas de 5 % (m/m)
- Viscosidad no inferior a 8,5 x 10-6 m2/s (= 8,5
centistokes) a 100°C
- Peso molecular medio no inferior a 480.
- Tabla (21)

Deve atender as seguintes especificagdes:
- Quantidade de hidrocarbetos minerais com namero de
carbonos inferior a 25: ndo mais que 5% (m/m)
- Viscosidade nao inferior a 8,5 x 10-6m?/s (=8,5
centistokes) a 100°C
- Peso molecular médio n&o inferior a 480
- Tabela (21)

(NT)

Aceite de parafina hidrogenado

Oleo de parafina hidrogenado

Debe cumplir con las siguientes especificaciones:
- Cantidad de hidrocarburos minerales con un nimero
de carbonos inferior a 25: no mas de 5 % (m/m)
- Viscosidad no inferior a 8,5 x 10-6 m2/s (= 8,5
centistokes) a 100°C
- Peso molecular medio no inferior a 480
- Tabla (21)

Deve atender as seguintes especificagdes:
- Quantidade de hidrocarbetos minerais com numero de




carbonos inferior a 25: ndo mais que 5% (m/m)
- Viscosidade nao inferior a 8,5 x 10-6m?/s (=8,5
centistokes) a 100°C
- Peso molecular médio n&o inferior a 480
- Tabela (21)

Sdlo para ser usado como componente de adhesivos/

008002-09-3 Aceite de pino Oleo de pinho Sozinho para ser usado como componente de adesivos
008002-26-4 Aceite de pino “tall oil” Oleo de pinho “tall oil” Sin restricciones/ Sem restricdes
008001-79-4 Aceite de ricino (= mamona) Oleo de ricino (= mamona) . o L
(= castor oil) (= castor oil) Sin restricciones/ Sem restricbes
Aceite de ricino (= mamona) Oleo de ricino (= mamona) . o L
064147-40-6 (= castor oil) deshidratado (= castor oil) desidratado Sin restricciones/ Sem restrigoes
Aceite de ricino (= mamona) Oleo de ricino (= mamona) . o L
008001-78-3 (= castor oil) hidrogenado (= castor oil) hidrogenado Sin restricciones/ Sem restricdes
Debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Peso molecular mayor que 6800
- Viscosidad minima a 25°C: 100 centistokes
063148-62-9 Aceites de siliconas Oleos de silicone : L
Deve atender aos seguintes requisitos:
- Peso molecular maior que 6800
- Viscosidade minima a 25°C: 100 centistokes
LME = 60 mg/kg
Debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Oxigeno oxiranico menor que 8%;
- Indice de iodo menor que 6.
El LME sera de 30 mg/Kg para juntas de PVC utilizadas
para sellar envases de vidrio destinados a contener
alimentos elaborados a base de cereales y alimentos
008013-07-8 Aceite de soja epoxidado Oleo de soja epoxidado infantiles para lactantes y nifios de la primera infancia.

Deve atender aos seguintes requisitos:
- Oxigénio oxiranico menor que 8%;
- Indice de iodo menor que 6.

O LME sera de 30 mg/kg para juntas de PVC utilizadas

para selar envases de vidro destinados a conter alimentos

elaborados a base de cereais e alimentos infantis para
lactentes e criangas de primeira infancia.

Aceites virgenes, purificados o
refinados, deshidratados,

Oleos virgens purificados ou
refinados, desidratados,




calentados o soplados,
parcialmente polimerizados o
modificados con anhidrido maleico:

aquecidos ou soprados,
parcialmente polimerizados ou
modificados com anidrido maléico:

008001-29-4 - algoddn - algodao Sin restricciones/ Sem restricdes
008001-31-8 - coco - CcOCo Sin restricciones/ Sem restrigoes
008001-21-6 - girasol - girassol Sin restricciones/ Sem restricdes
008001-26-1 - lino - linho Sin restricciones/ Sem restricdes
008001-30-7 - maiz - milho Sin restricciones/ Sem restricdes
Solo para ser usado en recubrimientos resinosos y
008002-75-3 - palma - palma poliméricos como Iuprlcante de s_uperf|C|e/ nggnte para
ser usado em recobrimentos resinosos e poliméricos
como lubrificante de superficie
008016-13-5 - pez - peixe Sin restricciones/ Sem restricdes
008001-22-7 - soja - soja Sin restricciones/ Sem restricdes
Debe cumplir con las siguientes especificaciones:
- Cantidad de hidrocarburos minerales con un nimero
de carbonos inferior a 25: no mas de 5 % (m/m)
- Viscosidad no inferior a 8,5 x 10-6 m2/s (= 8,5
centistokes) a 100°C
- Peso molecular medio no inferior a 480
. . . ) - Tabla (21)
008042-47-5 Aceite mineral Oleo mineral . ) L
Deve atender as seguintes especificagdes:
- Quantidade de hidrocarbetos minerais com numero de
carbonos inferior a 25: ndo mais que 5% (m/m)
- Viscosidade nao inferior a 8,5 x 10-6m?/s (=8,5
centistokes) a 100°C
- Peso molecular médio néo inferior a 480
] - Tabela (21)
Aceites y grasas derivados de Oleos e gorduras derivados de
(NT) vegetales o animales, hidrogenados | vegetais ou animais, hidrogenados | Sin restricciones/ Sem restricbes
0 no ou ndo
Acetato de: Acetato de:
000139-12-8 - aluminio - aluminio Sin restricciones/ Sem restrigdes
000631-61-8 - amonio - amonio Sin restricciones/ Sem restrigoes
005743-26-0 - calcio - calcio Sin restricciones/ Sem restricoes




Cu ()
004180-12-5

LME(T) = 5 mg/kg (3) (expresado como Cu/ expresso

cu (Il) - cobre - cobre como Cu)
000142-71-2
003094-87-9 - hierro - ferro Sin restricciones/ Sem restricdes
000142-72-3 - magnesio - magnésio Sin restricciones/ Sem restricdes
000127-08-2 - potasio - potassio Sin restricciones/ Sem restricdes
000127-09-3 - sodio - sédio Sin restricciones/ Sem restricdes
000557-34-6 - cinc - zinco LME(T) = 25 mg/kg (4) (expresado como Zn/ expresso
como Zn)
Sdlo para uso en adhesivos/ Somente para uso em
adesivos
LME = 0,05 mg/kg de alimento (expresado como Co/
000071-48-7 Acetato de cobalto Acetato de cobalto expresso como Co)
(Solo o combinado con todas las sustancias que
contengan cobalto/ Sozinho ou combinado com todas as
substancias que contenham cobalto)
Mn (1) N LME(T) = 0,6 mg/kg (5) (expresado como Mn/ expresso
002180-18-9 Acetato de manganeso Acetato de manganés como Mn)
000123-86-4 Acetato de butilo Acetato de butila Sin restricciones/ Sem restricdes
000141-78-6 Acetato de etilo Acetato de etila Sin restricciones/ Sem restrigdes
000108-21-4 Acetato de isopropilo (*) Acetato de isopropila (*) Sélo para adhesivos/ Somente para adesivos
Acetato de monoetiléter de Acetato de monoetiléter de S6lo para adhesivos/ Somente para adesivos
000111-15-9 etilenglicol (= Acetato de 2- etilenoglicol (= Acetato de 2- P P
etoxietilo) (*) etoxietila) (*)
000112-07-2 Ac_:etatq de monobutiléter del A(?etato Qe monobutiléter de Solo para adhesivos/ Somente para adesivos
etilenglicol etilenoglicol
_ 2z . PN
000109-60-4 Acetato de propilo (*) Acetato de propila (*) LC.:A = 0,6 mg/dm .del mat_e rial plastico en contactg con el
alimento/ do material plastico em contato com o alimento
Acetilacetatos de: Acetilacetatos de:
(NT) - aluminio - aluminio Sin restricciones/ Sem restricdes
(NT) - amonio - aménio Sin restricciones/ Sem restricoes
(NT) - calcio - calcio Sin restricciones/ Sem restricdes
(NT) - hierro - ferro Sin restricciones/ Sem restricdes




(NT) - magnesio - magnésio Sin restricciones/ Sem restrigoes
(NT) - potasio - potassio Sin restricciones/ Sem restricdes
(NT) - sodio - sodio Sin restricciones/ Sem restricoes
(NT) - cinc - Zinco LME(T) = 25 mg/kg (expresado como Zn/ expresso como
Zn) (4)
000077-90-7 Acetiltributilcitrato Acetiltributilcitrato Sin restricciones/ Sem restricdes
Sdélo para adhesivos y recubrimientos poliméricos para
000077-89-4 Acetiltrietilcitrato (*) Acetiltrietilcitrato (*) films de poliolefinas/ Somente para adesivos e
recobrimentos poliméricos para filmes de poliolefinas
009004-36-8 Acetobutirato de celulosa Acetobutirato de celulose Sin restricciones/ Sem restricdes
000126-13-6 Acetoisobutirato de sacarosa Acetoisobutirato de sacarose Sin restricciones/ Sem restrigdes
000067-64-1 Acetona Acetona LME = 5mg/kg
Acidos alquil (Cg-C»,) sulfuricos Acidos alquil (Cs-C»,) sulfuricos
(NT) lineales primarios con un numero | lineares primarios com um numero | Sin restricciones/ Sem restrigcbes
par de atomos de carbono par de atomos de carbono
Acidos alquil (C-C22) sulfuricos Acidos alquil (Cg-Cs,) sulfaricos
lineales primarios con un numero lineares primarios com numero par
par de atomos de carbono: sus . P . P LME(T) = 25 mg/kg (4) (expresado como Zn/ expresso
(NT) L , . de atomos de carbono: seus sais
sales de aluminio, amonio, calcio, L a - . como Zn)
) . . ) de aluminio, amonio, calcio, ferro,
hierro, magnesio, potasio, sodio y . .. . ;
cinc magnésio, potassio, sodio e zinco
Acidos: Acidos:
000064-19-7 - acético - acético Sin restricciones/ Sem restricdes
000124-04-9 - adipico - adipico Sin restricciones/ Sem restricdes
009005-32-7 - alginico - alginico Sin restricciones/ Sem restricdes
000506-30-9 - araquidico - araquidico Sin restricciones/ Sem restrigoes
007771-44-0 - araquidoénico - araquiddénico Sin restricciones/ Sem restricdes
000050-81-7 - ascorbico - ascorbico Sin restricciones/ Sem restricdes
000112-85-6 - behénico - behénico Sin restricciones/ Sem restricdes
000065-85-0 - benzoico - benzéico Sin restricciones/ Sem restricdes




000334-48-5 - caprico - caprico Sin restricciones/ Sem restricdes
000124-07-2 - caprilico - caprilico Sin restricciones/ Sem restricdes
000077-92-9 - citrico - citrico Sin restricciones/ Sem restricdes
007647-01-0 - clorhidrico - cloridrico Sin restricciones/ Sem restricdes
000112-86-7 - erucico - erucico Sin restricciones/ Sem restricdes
000057-11-4 - estearico - estearico Sin restricciones/ Sem restricoes
000060-00-4 - etilendiaminotetracético - etilendiaminotetracético Sin restricciones/ Sem restricdes
000064-18-6 - férmico - férmico Sin restricciones/ Sem restricdes
007664-38-2 - fosférico - fosférico Sin restricciones/ Sem restricdes
000088-99-3 - ortoftalico - ortoftalico Sin restricciones/ Sem restricdes
000110-17-8 - fumarico - fumarico Sin restricciones/ Sem restricdes
029204-02-2 - gadoleico - gadoléico Sin restricciones/ Sem restricdes
000110-94-1 - glutarico - glutarico Sin restricciones/ Sem restricdes
061788-47-4 - grasos de coco - graxos de dleo de coco Sin restricciones/ Sem restricdes
- grasos obtenidos a partir de - graxos obtidos a partir de
(NT) grasas y aceites alimenticios gorduras ou 6leos alimenticios de | Sin restricciones/ Sem restrigdes
animales o vegetales origem animal ou vegetal
000111-14-8 - heptanoico - heptandico Sin restricciones/ Sem restricdes
000142-62-1 - hexanoico - hexandico Sin restricciones/ Sem restricdes
000106-14-9 - 12-hidroxiestearico - 12-hidroxiestearico Sin restricciones/ Sem restricdes
006303-21-5 - hipofosforoso - hipofosforoso Sin restricciones/ Sem restricdes
000050-21-5 - lactico - lactico Sin restricciones/ Sem restricdes
000143-07-7 - laurico - laurico Sin restricciones/ Sem restricdes
000123-76-2 - levulinico - levulinico Sin restricciones/ Sem restricdes
000557-59-5 - lignocérico - lignocérico Sin restricciones/ Sem restricdes
000060-33-3 - linoleico - linoléico Sin restricciones/ Sem restricdes
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028290-79-1 - linolénico - linolénico Sin restricciones/ Sem restricdes
000110-16-7 - maleico - maléico LME(T) = 30 mg/kg (1)

006915-15-7 - malico - malico Sin restricciones/ Sem restricdes
000141-82-2 - maldnico - malbnico Sin restricciones/ Sem restricoes
000544-63-8 - miristico - miristico Sin restricciones/ Sem restricdes
000112-80-1 - oleico - oléico Sin restricciones/ Sem restricdes
000057-10-3 - palmitico - palmitico Sin restricciones/ Sem restricdes
000373-49-9 - palmitoleico - palmitoléico Sin restricciones/ Sem restricdes
002466-09-3 - pirofosférico - pirofosférico Sin restricciones/ Sem restricdes
013445-56-2 - pirofosforoso - pirofosforoso Sin restricciones/ Sem restricdes
008017-16-1 - polifosféricos - polifosféricos Sin restricciones/ Sem restricdes
000079-09-4 - propiénico - propiénico Sin restricciones/ Sem restricoes
073138-82-6 - resinicos - resinicos Sin restricciones/ Sem restricdes
000069-72-7 - salicilico - salicilico Sin restricciones/ Sem restricdes

000110-44-1 (ac. sorbico)

- sorbico y sus sales de calcio,
potasio y sodio

- sorbico e seus sais de calcio,
potassio e sodio

Sin restricciones/ Sem restricdes

000110-15-6 - succinico - succinico Sin restricciones/ Sem restrigdoes
007664-93-9 - sulfurico - sulfurico Sin restricciones/ Sem restricdes
000087-69-4 - tartarico - tartarico Sin restricciones/ Sem restricdes
Acido 3,5-di-ter-butil-4- Acido 3,5-di-ter-butil-4-
065140-91-2 hidroxibencil fosfénico, éster hidroxibenzil fosfénico, éster LME = 6,0 mg/kg
monoetilico, sal de calcio monoetilico, sal de calcio
Acido dodecilbencensulfénico y Acido dodecilbenzenosulfénico e
027176-87-0 sus sales de amonio, calcio, seus sais de amonio, calcio, LME = 30 mg/kg
magnesio, potasio y sodio magnésio, potassio e sodio
061790-12-3 Acidos grasos de “tall oil” Acidos graxos de “tall oil” Sin restriccion/ Sem restricao
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008062-15-5

Acido lignosulfénico y sus sales de
aluminio, amonio, calcio, hierro,
magnesio, potasio, sodio y cinc

Acido lignosulfénico e seus sais
de aluminio, amoénio, calcio, ferro,
magnésio, potassio, sodio e zinco

LME = 0,24 mg/kg

LME(T) = 25 mg/kg (expresado como Zn/ expresso como
Zn) (4)

Sdlo debe utilizarse como dispersante para dispersiones
plasticas/ Somente deve ser utilizado como dispersante
para dispersdes plasticas

(NT)

Acidos montanicos y/o sus ésteres
con etilenglicol y/o 1,3-butanodiol
y/o glicerol

Acidos montanicos e ou seus
ésteres com etilenoglicol e ou 1,3-
butanodiol e ou glicerol

Sin restricciones/ Sem restricdes

000111-17-1

Acido tiodipropiénico (*)

Acido tiodipropiénico (*)

Sdlo para recubrimientos poliméricos y como
antioxidante para polimeros/ Somente para
recobrimentos poliméricos e como antioxidante para
polimeros

000103-23-1

Adipato de di-2-etilhexilo

Adipato de di-2-etilhexila

LME = 18 mg/kg

33703-08-01

Adipato de di-isononilo

Adipato de di-isononilo

1)Para ser usado en polimeros y copolimeros de cloruro
de vinilo, en cantidad no superior al 24% m/m de la
materia plastica, en articulos con un espesor menor o
igual a 125 micrones, en contacto con alimentos
acuosos acidos, acuosos no acidos, y secos libres de
grasa.

2)Para ser usado en polimeros y copolimeros de cloruro
de vinilo, en cantidad no superior al 24% m/m de la
materia plastica, en articulos con un espesor menor o
igual a 125 micrones, en contacto con alimentos grasos
(con un contenido de grasa menor o igual al 30% m/m
del alimento), y en condiciones de almacenamiento a
temperatura de refrigeracion y congelacion.

3)Para ser usado como plastificante en polimeros y
copolimeros de cloruro de vinilo, en cantidad no
superior al 35% m/m de la materia plastica, en articulos
con un espesor menor o igual a 50 micrones, en
contacto con alimentos acuosos acidos, acuosos no
acidos, y secos libres de grasa.

4)Para ser usado como plastificante en polimeros y
copolimeros de cloruro de vinilo, en cantidad no
superior al 35% m/m de la materia plastica, en articulos
con un espesor menor o igual a 50 micrones, en
contacto con alimentos grasos (con un contenido de
grasa menor o igual al 40% m/m del alimento), y en
condiciones de almacenamiento a temperatura de
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refrigeracion y congelacion.

Las restricciones de uso del material plastico conteniendo
este aditivo, para cada aplicacion, deberan figurar en la
rotulacion del mismo.

1)Para ser usado em polimeros e copolimeros de cloreto
de vinila, em quantidade n&o superior a 24% m/m do
material plastico, em artigos com espessura menor ou
igual a 125 micrbmetros, em contato com alimentos
aquosos acidos, aquosos nao acidos, e secos livres de
gordura.

2)Para ser usado em polimeros e copolimeros de cloreto
de vinila, em quantidade ndo superior a 24% m/m do
material plastico, em artigos com espessura menor ou
igual a 125 micrémetros, em contato com alimentos
gordurosos (com conteudo de gordura menor ou igual a
30% m/m do alimento), e em condi¢des de
armazenamento a temperatura de refrigeracéo e
congelamento.

3)Para ser usado como plastificante em polimeros e
copolimeros de cloreto de vinila, em quantidade nao a
35% m/m do material plastico, em artigos com
espessura menor ou igual a 50 micrébmetros, em
contato com alimentos aquosos acidos, aquosos nao
acidos, e secos livres de gordura.

4)Para ser usado como plastificante em polimeros e
copolimeros de cloreto de vinila, em quantidade nao
superior a 35% m/m do material plastico, em artigos
com espessura menor ou igual a 50 micrébmetros, em
contato com alimentos gordurosos (com contetdo de
gordura menor ou igual a 40% m/m do alimento), e em
condi¢des de armazenamento a temperatura de
refrigeracdo e congelamento.

As restricdes de uso do material plastico contendo este
aditivo, para cada aplicacao, deverao constar no rétulo do
mesmo.
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Adipato-estearato de

Puede utilizarse como lubricante en la fabricacion de
PVC yl/o copolimeros de cloruro de vinilo —propileno
rigido y semi rigido para entrar en contacto con
alimentos con excepcion de alimentos con conteido
alcohdlico mayor a 8% en condiciones de contacto a
temperatura ambiente, refrigeracion y congelacioén en
todos los casos sin tratamiento térmico.

La cantidad de ester total (calculada como pentaeritritol
libre) no debe exceder 0,4% en peso de PVC y/o
copolimeros de cloruro de vinilo — propileno.

073379-76-7 s Adipato-estearato de pentaeritritol - . L
pentaeritritol Pode ser utilizado como lubrificante na fabricacdo de

PVC e ou copolimeros de cloreto de vinila — propileno
rigido e semi rigido para entrar em contato com
alimentos, com excec¢ao de alimentos com conteudo
alcodlico maior que 8% em condicdes de contato a
temperatura ambiente, refrigeracao e congelamento, em
todos os casos sem tratamento térmico.
A quantidade de éster total (calculada como pentaeritritol
livre) nao deve exceder 0,4% em peso de PVC e ou
copolimeros de cloreto de vinila — propileno.

000076-22-2 Alcanfor Alcanfor (2)

000104-76-7 Alcohol 2-etilhexilico Alcool 2-etilhexilico LME = 30 mg/kg
Alcoholes monovalentes: Alcoois monovalentes:
- alifaticos saturados lineales, - alifaticos saturados lineares, . - -
(NT) T S Sin restricciones/ Sem restricdes
primarios (C4-Cs4) primarios (C4-Cs4)

036653-82-4 - cetilico (= 1-hexadecanol) - cetilico (= 1-hexadecanol) Sin restricciones/ Sem restricdes

000064-17-5 - etilico (etanol) - etilico (etanol) Sin restricciones/ Sem restricdes

000078-83-1 - isobutanol (*) - isobutanol (*) Soélo para ser ugado en adhesivos/ Somente para ser
usado em adesivos

000067-63-0 - isopropilico (= 2-propanol) - isopropilico (= 2-propanol) Sin restricciones/ Sem restricdes

000112-53-8 - laurilico (= 1-dodecanol) - laurilico (= 1-dodecanol) Sin restricciones/ Sem restricoes

000067-56-1 - metilico - metilico Sin restricciones/ Sem restrigdes

000112-92-5 - octadecilico (= 1-octadecanol) - octadecilico (= 1-octadecanol) Sin restricciones/ Sem restricdes
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000071-23-8 - n-propilico (n-propanol) - n-propilico (n-propanol) Sin restricciones/ Sem restricoes

000143-28-2 - oleilico - oleilico Sin restricciones/ Sem restricdes
Alginatos de: Alginatos de:
- aluminio - aluminio Sin restricciones/ Sem restricdes

009005-34-9 - amonio - amonio Sin restricciones/ Sem restricoes

009005-35-0 - calcio - calcio Sin restricciones/ Sem restrigoes

009019-45-8 - hierro - ferro Sin restricciones/ Sem restricdes

000128-03-0 - magnesio - magnésio Sin restricciones/ Sem restrigoes

009005-36-1 - potasio - potassio Sin restricciones/ Sem restricdes

009005-37-2 - 1,2-propilenglicol - 1,2-propilenoglicol Sin restricciones/ Sem restricoes

009005-38-3 - sodio - sodio Sin restricciones/ Sem restricoes
- cinc - zinco I(_4I\;IE = 25 mg/kg (expresado como Zn/ expresso como Zn)

007429-90-5 Aluminio (fibras, copos, polvos) Aluminio (fibras, flocos, pos) Sin restricciones/ Sem restricdes
Aluminio hidroxibis (2,2"- Aluminio hidroxibis (2,2"-

151841-65-5 metilenbis(4,6- metilenbis(4,6- LME = 5 mg/kg

di(terbutil)fenil)fosfato) di(terbutil)fenil)fosfato)

(NT) AIquiI.(Cg-sz)_squona.tos de AquiI_(Cg-CZ’Z) gulfongtc_us de LME = 6 mg/kg (expresadq como éci_do—alquil (Cg-(}zz_)
amonio, potasio y sodio amonio, potassio e sodio sulfénico/ expresso como acido-alquil (Cg-Cy,) sulfénico)
Amidas de los acidos grasos abajo | Amidas dos acidos graxos abaixo
mencionados: mencionados:

003061-75-4 - behénico - behénico Sin restricciones/ Sem restricdes

000112-84-5 - erlcico - erucico Sin restricciones/ Sem restricdes

000124-26-5 - estearico - estearico Sin restricciones/ Sem restricdes

000060-33-3 - linoleico - linoléico Sin restricciones/ Sem restricdes

000301-02-0 - oleico - oléico Sin restricciones/ Sem restrigdes
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016260-09-6 - palmitico - palmitico LME = 5 mg/kg
009005-25-8 Almidon Amido Sin restricciones/ Sem restri¢gdes
068412-29-3 Almidon hidrolizado Amido hidrolisado Sin restricciones/ Sem restricdes
6642-31-5 6-amino-1,3-dimetiluracilo 6-amino-1,3-dimetiluracila LME = 5 mg/kg

Aminodacidos: exclusivamente sus | Aminoacidos: exclusivamente

sales de aluminio, amonio, calcio, seus sais de aluminio, amonio, LME(T) = 25 mg/kg (4) (expresado como Zn/ expresso

hierro, magnesio, potasio, sodioy | calcio, ferro, magnésio, potassio, |como Zn)

cinc sodio e zinco
000056-40-6 - glicina - glicina Sin restricciones/ Sem restricoes
000056-87-1 - lisina - lisina Sin restricciones/ Sem restricoes
000107-35-7 - taurina - taurina Sin restricciones/ Sem restricdes
007664-41-7 Amoniaco Amoniaco Sin restricciones/ Sem restricdes
000108-24-7 Anhidrido acético Anidrido acético Sin restricciones/ Sem restricdes
000085-44-9 Anhidrido ftalico Anidrido ftalico Sin restricciones/ Sem restricdes
007704-34-9 Azufre Enxofre Sin restricciones/ Sem restrigdes
001302-78-9 Bentonita Bentonita Sin restricciones/ Sem restricdes

Benzoatos de: Benzoatos de:
000555-32-8 - aluminio - aluminio Sin restricciones/ Sem restrigoes
001863-63-4 - amonio - amonio Sin restricciones/ Sem restricoes
000136-60-7 - butilo - butila Sin restricciones/ Sem restrigdes
000093-89-0 - etilo - etila Sin restricciones/ Sem restricoes
024742-13-0 (sal ferroso) . . . .
014534-87-3 (sal férrico) - hierro - ferro Sin restricciones/ Sem restricdoes
000553-54-8 - litio - litio LME (T) = 0,6mg/kg (expresado como Li/ expresso como

Li) (6)
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000553-70-8 - magnesio - magnésio Sin restricciones/ Sem restricoes

000093-58-3 - metilo - metila Sin restricciones/ Sem restrigdes

000582-25-2 - potasio - potassio Sin restricciones/ Sem restricoes

002315-68-6 - propilo - propila Sin restricciones/ Sem restricoes

000523-32-1 - sodio - sodio Sin restricciones/ Sem restricoes

000553-72-0 - cinc - zinco ;lr)E(T) = 25 mg/kg (4) (expresado como Zn/ expresso con
Para uso sélo a niveles que no excedan 0,5 % en masa de
resinas de policarbonato utilizadas en condiciones de

2-(2Hb triazol-2-il4 almacenamiento a temperatura ambiente, refrigeracion o
-(2H-benzotriazol-2-il)4- (o : LN congelado.
003147-75-9 (1,1,3,3- tetrametilbutil)fenol 2-(2H-benzotriazol-2-il)4
(1,1,3,3- tetrametilbutil)fenol Para uso somente em niveis que nao excedam 0,5% em
massa de resinas de policarbonato utilizadas em
condigdes de armazenamento a temperatura ambiente,
refrigeragdo ou congelamento.
Para ser usado:
(a) en poliolefinas al 0,1% (m/m)
En el caso de polietileno de baja densidad lineal, sélo
podra ser usado en contacto con alimentos grasos para los|
cuales la legislacion Mercosur haya fijado un valor de
reduccion mayor o igual que 3
Bis-alquilamina, derivada Bis-alauilamina. derivada de (b) en PET al 0,25% (m/m)
143925-92-2 de sebo hidrogenado, N ’

oxidada

sebo hidrogenado, oxidada

Para ser usado:
(a) em poliolefinas a 0,1% (m/m)

No caso de polietileno de baixa densidade linear, somente
podera ser usado em contato com alimentos gordurosos
para os quais a legislagdo Mercosul tenha estabelecido um
valor de redugdo maior ou igual a 3

(b) em PET a 0,25% (m/m)
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Bis (n-alquil(C10-C16)-tioglicolato) dq Bis (n-alquil(C10-C16)-tioglicolato) | LME(T) = 0,006 mg/kg (7) - (expresado como estafio/
(NT)
di-n-octil estafio de di-n-octil estanho expresso como estanho)
145650-60-8 Bis (2,4-di-ter-butil-6-metilfenil) etil | Bis (2,4-di-ter-butil-6-metilfenil) LME = 5 mg/kg (como la suma de fosfito y fosfato/ como a
fosfito etil fosfito soma de fosfito e fosfato)
Bis (2,6-di-ter-butil-4-metilfenil)- Bis (2,6-di-ter-butil-4- _ ,
80693-00-1 pentaeritritol difosfito metilfenil)-pentaeritritol LME =5 mg/l_<g (como a suma de fosfito y fosfato/ como a
difosfito soma de fosfito e fosfato)
Q6. Bis (-etil-benciliden) sorbitol Bis (4-etil-benzilideno) sorbitol . . -
079072-96-1 (= bis (p-etil benciliden) sorbitol (= bis (p-etil benzilideno) sorbitol Sin restricciones/ Sem restrigoes
(NT) Bis (etil-maleato) de di-n-octil Bis (etil-maleato) de di-n-octil LME (T) = 0,006 mg/kg (7) - (expresado como estafio/
estano estanho expresso como estanho)
Bis (2-etil hexil maleato) de di- Bis (2-etil hexil maleato) de di B
n-octil estafio (= Bis (2-etil- o (et hex(' ma e(g o) e '7{;' LME (T) = 0,006 mglkg (7) - (expresado como estafio/
010039-33-5 i i-n-octi oclif estanno (= Bis (z-etll-hexi expresso como estanho
heX'IN) maleato de di-n-octi maleato de di-n-octil estanho) P )
estafio)
Bis (2-etil hexil tioglicolato) de di-n- | Bis (2-etil hexil tioglicolato) de di-n-
015571-58-1 octil estafio (= Bis (2-etil hexil) octil estanho (= Bis (2-etil hexil) LME (T) = 0,006 mg/kg (7) - (expresado como estafo/
mercaptoacetato de di-n-octil mercaptoacetato de di-n-octil expresso como estanho)
estafo) estanho)
e Bis (metil-benciliden) sorbitol Bis (metil-benzilideno) sorbitol : . .
054686-97-4 (= di-p-toliliden sorbitol (= di-p-tolilideno sorbitol) Sin restricciones/ Sem resrigoes
Bis 3-(4-hidroxi-3,5-di-ter-butil-fenil) | Bis 3-(4-hidroxi-3,5-di-ter-butil-
propionato de 1,6-hexanodiol (= 1,6- | fenil) propionato de 1,6-hexanodiol
7 hexametilen-bis (3-(3,5-di-ter-butil-4- | (= 1,6- hexametileno-bis (3-(3,5-di- _
035074-77-2 hidroxi- fenil)propionato) (= ter-butil-4- hidroxi-fenil)propionato) LME = 6 mg/kg
hexametilen bis (3,5-di-ter-butil-4- | (= hexametileno bis (3,5-di-ter-
hidroxihidrocinnamato butil-4-hidroxihidrocinamato
N,N'-Bis-(3-(3,5-di-ter-butil-
4-hidroxi- fenil) propionil) N,N'-Bis-(3(3,5-di-ter-butil-4-
hidrazida hidroxi- fenil)propionil) hidrazida _
032687.76.8 (= 1,2-Bis(3,5-di-ter-butil-4- (= 1,2-Bis(3,5-di-ter-butil-4- LME =15 mg/kg

hidroxihidrocinnamoil)-
hidrazina

hidroxihidrocinamoil)-hidrazina
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2,4-bis(2,4-dimetilfenil)-6-

2,4-bis(2,4-dimetilfenil)-6-(2-

Sélo para ser usado en materia plastica para alimentos
acuosos/ Somente para ser usado em material plastico

2725-22-6 (2-hidroxi-4-n-octiloxifenil)- hidroxi-4-n-octiloxifenil)-1,3,5- para alimentos aquosos
1,3,5-triazina triazina
LME = 0,05 mg/kg
01533-45-5 4,4_’-bis(2-benzoxazoli|) 4,4.’-bis(2-benzoxazolil) LME = 0,05mg/kg
estilbeno estilbeno
1,1-bis-(2-hidroxi-3,5-di-ter- 1,1-bis-(2-hidroxi-3,5-di-ter- _
35958-30-6 butilfenol)etano) butilfenol)etano) LME =5 mg/kg
(NT) N,N"-bis (2-hidroxietil) alquil (Cg- | N:N"bis (2-hidroxietil) alquil LME (T) = 1,2 mg/kg (8)
. (Cg- C18)amina
C18)amina

Para ser usado como agente antiestatico:

a) en concentraciéon menor o igual que 0,5% en masa
de articulos de polietileno para contacto con
alimentos acuosos no acidos, acuosos acidos,
grasos y secos.

b) en concentracion menor o igual que 0,2% en masa
en films de polipropileno en contacto con alimentos
acuosos no acidos, acuosos acidos, grasos y secos,
en condiciones de procesado hasta 100°C (212°F),
llenado en caliente, pasteurizacion, almacenamiento
a temperatura ambiente, refrigeracion y congelacion.

N,N-bis(2-hidroxietil)dodecanamida | N,N-bis(2-hidroxietil)\dodecanamida El espesor promedio de estos films de polipropileno
000120-40-1 (= N,N-bis(2-hidroxietil)lauramida) (= | (= N,N-bis (2-hidroxietil)lauramida) no debe exceder 20 micrones.

lauril dietanolamina) (*)

(= lauroil dietanolamina) (*)

Para ser usado como agente antiestatico:

a)

em concentragdo menor ou igual a 0,5% em massa
de artigos de polietileno para contato com alimentos
aquosos nao acidos, aquosos acidos, gordurosos e
Secos.

em concentragdo menor ou igual a 0,2% em massa
em filmes de polipropileno em contato com alimentos
aquosos ndo acidos, aquosos acidos, gordurosos e
secos, em condigcdes de processamento até 100°C
(212°F), envase a quente, pasteurizagéo,
armazenamento a temperatura ambiente,
refrigeragao e congelamento.
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A espessura média destes filmes de polipropileno
nao deve exceder 20 micrometros.

Bis (isooctil tioglicolato) de di-n-metil
estano (= Bis isooctil

Bis (isooctil tioglicolato) de di-n-
metilestanho (= Bis (isooctil

LME(T) = 0,18 mg/kg (12) (expresado como estafio/

026636-01-1 mercaptoacetato de di-n-metil mercaptoacetato) de di-n-metil expresso como estanho)
estafio) estanho)
Bis (isooctil tioglicolato) de di-n- Bis (isooctil tioglicolato) de di-n-
octil estafio (= Bis isooctil octil estanho (= Bis isooctil LME(T) = 0,006 mg/kg (7) (expresado como estano/
026401-97-8 ; . X .
mercaptoacetato de di-n-octil mercaptoacetato de di-n-octil expresso como estanho)
estano) estanho)
. I . : 2,4-bis (octil-tiometil) 6-metil-fenol
2,4-bis (octil-tiometil) 6-metil-fenol (5 : : o . _
110553-27-0 2. metil-4,6-bis((octiltio)metil) fenol é;nZO-lmetll-4,6-b|s((oct|lt|o)metll) LME(T) = 5 mg/kg (9)
2,4-bis-(octil-mercapto)-6-(4- 2.,4—bIS.—((')CtI|—.I’T1 ercapto)-6-(4-
; . . L hidroxi-3',5-di-ter-butil-anilina)-
hidroxi-3,5-di-ter-butil-anilina)- L
o 1,3,5-triazina
1,3,5>-triazina (= 4-((4,6-bis(octilltio) 6-
(= 4-((4,6-bis(octilltio) 6-bis(octiltio) . : o - LME = 30mg/kg
. - o ) i bis(octiltio) 6-bis(octiltio)-s-triazin-
000991-84-4 6-bis(octiltio)-s-triazin-2-il) amino)- . : ) .
X . 2-il) amino)-2,6-di-ter-butilfenol)
2,6-di-ter-butilfenol) _ . .
N i . . - (= 2,6-diterbutil-4-(4,6-
(= 2,6-diterbutil-4-(4,6-bis(octiltio)- . s L
L L bis(octiltio)-1,3,5-triazin-2-
1,3,5-triazin-2-ilamino) fenol o
ilamino) fenol
2,5-bis (5-ter-butil-2-benzoxazolil) |2 5-pis (5-ter-butil-2-benzoxazolil)
7128-64 tiofeno tiofeno LME = k
007128-64-5 (= 2,2(2,5-tiofenodiil)-bis (5-ter- | (= 2,2-(2,5-tiofenodiil)-bis (5-ter- = 0,6 mafkg
butilbenzoxazol)) butilbenzoxazol))
009006-04-6 Caucho natural Borracha natural Sin restricciones/ Sem restricoes
008050-09-7 Colofonia Breu Sin restricciones/ Sem restricdes
065997-06-0 Colofonia hidrogenada Breu hidrogenado Sin restricciones/ Sem restricdes
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Sélo para recubrimientos resinosos y polimericos. Las
colofonias deben ser refinadas hasta un color grado K o

(NT) Colofonia isomerizada, polimerizada,| Breu isomerizado, polimerizado, mas palido
descarboxilada descarboxilado Somente para recobrimentos resinosos e poliméricos. Os
breus devem ser refinados até uma cor grau K ou mais
clara
Bromuros de: Brometos de:
001214-97-9 - amonio - aménio Sin restricciones/ Sem restricbes
007758-02-3 - potasio - potassio Sin restricciones/ Sem restrigbes
007647-15-6 - sodio - sédio Sin restricciones/ Sem restri¢gdes
000106-97-8 Butano Butano Sin restricciones/ Sem restrigcbes
1,4-butanodiol-di-tioglicolato de di- | 1,4-butanodiol-di-tioglicolato de di-
(NT) n-octil estafo (= 1,4-butanodiol bis | n-octil estanho (= 1,4-butanodiol | LME(T) = 0,006 mg/kg (7) (expresado como estafio/
mercaptoacetato de di-n-octil bis mercaptoacetato de di-n-octil | expresso como estanho)
estano) estanho)
005743-36-2 Butirato de calcio Butirato de calcio Sin restricciones/ Sem restricbes
Butil- -hidroxianisol (= Butil-hidroxianisol (= ter-
025013-16-5 ter-butil-4- hidroxianisol) . ; o LME = 30 mg/kg
butil-4- hidroxianisol) (BHA)
(BHA)
000128-37-0 Butil-hidroxi-tolueno (= 2,6-di- Butil-hidroxi-tolueno (= 2,6-di-ter-
ter-butil-p- cresol) (BHT) butil- p-cresol) (BHT) LME = 3 mg/kg
4.,4'-butilen-bis(3-metil-6-ter- 4,4'-butileno-bis(3-metil-6-ter-
butil-fenil-di- tridecilfosfito) butil- fenil-di-tridecilfosfito) _
013003-12-8 (= 4,4"-butilen-bis(6-ter-butil-3- (= 4,4"butilen-bis(6-ter-butil-3- | -ME =6 mg/kg
metilfenil-ditridecil fosfito)) metilfenil-ditridecil fosfito))
001332-58-7 Caolin Caolim Sin restricciones/ Sem restricoes
(NT) Caolin calcinado Caolim calcinado Sin restricciones/ Sem restricdes
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Caprilato de Cobalto (= octoato de

Caprilato de cobalto (= octoato de

LME = 0,05 mg/kg de alimento (expresado como cobalto/
expresso como cobalto)

006700-85-2 cobalto) cobalto) (Sola o combinada con todas las sustancias que
contengan cobalto/ Sozinho ou combinado com todas as
substancias que contenham cobalto)

Caprilato de manganeso (= octoato | Caprilato de manganés (= octoato |LME (T)= 0,6 mg/Kg (expresado como Mn/ expresso

006535-19-9 -

de manganeso) de manganés) como Mn) (5)
. Capronato de potassio (= caproato
019455-00-6 Capro_na_to de potasio (= caprgato de de potassio = hexanoato de Sin restricciones/ Sem restrigdes
potasio = hexanoato de potasio) .
potassio))
Carbonatos de (inclusive sales Carbonatos de (inclusive sais
dobles o sales acidas): duplos e sais acidos):

001339-92-0 - aluminio - aluminio Sin restricciones/ Sem restrigdes

000506-87-6 - amonio - amonio Sin restricciones/ Sem restrigdes

000471-34-1 - calcio - calcio Sin restricciones/ Sem restrigdes

000563-71-3 - hierro - ferro Sin restricciones/ Sem restricdes

- magnesio - magnésio Sin restricciones/ Sem restricoes

000584-08-7 - potasio - potassio Sin restricciones/ Sem restricdes

000497-19-8 - sodio - sédio Sin restricciones/ Sem restrigoes

003486-35-9 - cinc - 7inco LME(T) = 25 mg/kg (expresado como Zn/ expresso como
Zn) (4)

000409-21-2 Carburo de silicio Carboneto de silicio Sin restricciones/ Sem restricoes

009000-11-7 Carboximetil celulosa Carboximetilcelulose Sin restricciones/ Sem restricdes

009000-71-9 Caseina Caseina Sin restricciones/ Sem restricoes

009006-04-6 Caucho natural Borracha natural Sin restricciones/ Sem restrigoes

009004-34-6 Celulosa Celulose Sin restricciones/ Sem restrigdes

068442-85-3 Celulosa regenerada Celulose regenerada Sin restricciones/ Sem restricdoes

Ceras de: Ceras de:
008012-89-3 - Abeja - Abelha Sin restricciones/ Sem restricdes
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008006-44-8 - Candelilla - Candelilla Sin restricciones/ Sem restrigoes
008015-86-9 - Carnauba - Carnauba Sin restricciones/ Sem restricoes
008001-75-0 - Ceresina - Ceresina Sin restricciones/ Sem restrigoes
009000-14-0 - Copal - Copal Sélo para recubrlmler.mtos resmosps y pollmerllco’s(
Somente para recobrimentos resinosos e poliméricos
008002-53-7 - Montana - Montana Sin restricciones/ Sem restricdes
012198-93-5 - Ozocerita - Ozocerita Sin restricciones/ Sem restricdes
El polietileno debe cumplir los requisitos de maxima
fraccion extractable en n-hexano, de méaxima fraccion
soluble en xileno, y de densidad que figuran en la tabla
(17) y ademas, con peso molecular minimo de 1200,
maximo contenido de oxigeno total 5% m/m, y valor acido
de 9a19.
068441-17-8 - Polietileno oxidado - Polietileno oxidado
O polietileno deve atender aos requisitos de maxima
fracéo extraivel em n-hexano, de maxima fragao soluvel
em xileno e de densidade apresentados na tabela (17) e
deve ter peso molecular minimo de 1200, maximo
conteudo de oxigénio total de 5% m/m e valor acido de 9
a19.
009000-57-1 - Sandaraca - Sandaraca Solo para recubrlmler.ﬂos resinosos y pol|mer.|co’s{
Somente para recobrimentos resinosos e poliméricos
Ceras refinadas, derivadas de Ceras refinadas, derivadas de
hidrocarburos sintéticos o de hidrocarbonetos sintéticos ou de
SIN CAS petréleo (incluye las ceras petréleo (inclui as ceras
microcristalinas) microcristalinas) L .
) ] ) De acuerdo con especificaciones de la referencia (10)/ De
063231-60-7 Ceras de hidrocarburos, parafinas y | Ceras de hidrocarbonetos, acordo com as especificagdes da referéncia (10)
microcristalinas parafinas e microcristalinas
008002-74-2 Ceras de parafinas Ceras de parafinas
977045-73-0 Ceras de petréleo sintéticas Ceras de petréleo sintéticas
008001-39-6 Cera japonesa Cera japonesa Sin restricciones/ Sem restricdes
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NT Cera de polietileno Cera de polietileno Sin restricciones/ Sem restricdes
El contenido de fésforo debe estar comprendido entre 7,8
y 8,2 % m/m.
Solo para ser usado como estabilizante y antioxidante en
copolimeros de etileno-vinil acetato, en condiciones de
llenado a temperatura ambiente, almacenamiento a
temperatura ambiente, en refrigeracion, en congelacion y
en todos los casos sin tratamiento térmico dentro del
Cicloneopentil tetrail bis (octadecil | Ciclo neopentil tetrail bis (octadecil | €nvase.
003806-34-6 fosfi , ! ] )
osfito) fosfito) O contelido de fosforo deve estar compreendido entre 7,8
e 8,2% m/m.
Somente para ser usado como estabilizante e
antioxidante em copolimeros de acetato de etileno-vinil,
em condi¢des de envase a temperatura ambiente,
armazenamento a temperatura ambiente, em
refrigeragdo, congelamento e em todos os casos sem
tratamento térmico dentro do envase.
000110-82-7 Ciclohexano (*) Ciclohexano (*) Sdlo para adhesivos/ Somente para adesivos
LME = 0,02 mg/kg (ND)
. . . . Sdlo para la elaboracion de barnices y esmaltes para
000108-94-1 Ciclohexanona () Ciclohexanona (%) recubrimiento interno/ Somente para a elaboragéo de
vernizes e esmaltes para recobrimento interno
000108-91-8 Ciclohexilamina Ciclohexilamina Sin restricciones/ Sem restricdes
Citratos de (inclusive sus sales Citratos de (inclusive seus sais
dobles y sales acidas): duplos e sais acidos):
- aluminio - aluminio Sin restricciones/ Sem restricdes
007632-50-0 - amonio - amoénio Sin restricciones/ Sem restricdes
000813-94-5 - calcio - calcio Sin restricciones/ Sem restricdes
002338-05-8 - hierro - ferro Sin restricciones/ Sem restricdes
003344-18-1 . - : . .
- magnesio - magnésio Sin restricciones/ Sem restricdes
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007778-49-6 - potasio - potéssio Sin restricciones/ Sem restricdes
006132-04-3 - sodio - sodio Sin restricciones/ Sem restricdes
000077-93-0 - trietilo - trietilo Sin restricciones/ Sem restrigdes
005990-32-9 - cinc - zinco LME(T) = 25 mg/kg (expresado como Zn/ expresso como
Zn) (4)
: 0ok : ok Sdlo para recubrimientos resinosos y poliméricos como
001323-66-6 Cltra-to de monoestearilo ( _) C|tra!to de monoestearila ( ,) plastificante/ Somente para recobrimentos resinosos e
(= Citrato de monooctadecilo) (= Citrato de monooctadecila) poliméricos como plastificante
Citrato de monoisopropilo (*) Citrato de monoisopropila (*) Sdlo para recubrimientos resinosos y poliméricos como
001321-57-9 ~ ) o ~ \ Lo plastificante/ Somente para recobrimentos resinosos e
(= monoisopropil citrato) (= monoisopropila citrato) S b
poliméricos como plastificante
012125-02-9 Cloruro de amonio Cloreto de amoénio Sin restricciones/ Sem restricdes
010043-52-4 Cloruro de calcio Cloreto de calcio Sin restricciones/ Sem restricdes
007705-08-0 Cloruro de hierro Cloreto de ferro Sin restricciones/ Sem restricdes
007786-30-3 Cloruro de magnesio Cloreto de magnésio Sin restricciones/ Sem restriges
007447-40-7 Cloruro de potasio Cloreto de potassio Sin restricciones/ Sem restrigbes
007647-14-5 Cloruro de sodio Cloreto de sdédio Sin restricciones/ Sem restricdes
LME(T) =2 k Z
007646-85-7 Cloruro de cinc Cloreto de zinco (T) = 25 mglkg (expresado como Zn/ expresso como
Zn) (4)
008050-09-7 Colofonia Breu Sin restricciones/ Sem restricdes
065997-06-0 Colofonia hidrogenada Breu hidrogenado Sin restricciones/ Sem restricdes
Solo para recubrimientos resinosos y poliméricos. Las
colofonias deben ser refinadas hasta un color grado K o
NT Colofonia isomerizada, polimerizada,| Breu isomerizado, polimerizado, ~ [Mas palido.
descarboxilada descarboxilado Somente para recobrimentos resinosos e poliméricos. Os
breus devem ser refinados até uma cor grau K ou mais
clara.
Copoli de hexafl i Copoli de hexafl " LME = hexafluoropropileno/ hexafluorpropileno 0,01
025190-89-0 opolimero de hexafluorpropileno y | Copolimero de hexafluorpropileno | mg/kg

fluoruro de vinilideno

e fluoreto de vinilideno

LME = fluoruro/ fluoreto de vinilideno 5 mg/kg
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Copolimero 1-(2-Hidroxietil )-4-
hidroxi-2,2,6,6-tetrametil piperidina-

Copolimero 1-(2-Hidroxietil)-4-
hidroxi-2,2,6,6-tetrametil

065447-77-0 succinato de dimetilo piperidina-succinato de dimetila
) i , . i . LME = 30 mg/kg
(= Copolimero de dimetilsuccinato | (= Copolimero de dimetilsuccinato
con 4-hidroxi-2,2,6,6- tetrametil-1- | com 4-hidroxi-2,2,6,6- tetrametil-1-
piperidinaetanol) piperidinaetanol)

009044-17-1 Copolimero de isobutileno-buteno Copolimero de isobutileno-buteno | Sin restricciones/ Sem restrigdes
Para uso en articulos elastoméricos de uso repetido: sélo
o0 combinado con otros antioxidantes y antiozonantes, en
total, no deben exceder 5% en masa del producto
elastomérico. Viscosidad Brookfield a 25°C entre1400 y

_ _ 1700 centipoises.

977096-08-4 p-Cresol estirenado (*) p-Cresol estirenado (*) ] . L .
Para uso em artigos elastoméricos reutilizaveis: sozinho
ou combinado com outros antioxidantes e antiozonantes,
no total ndo devem exceder 5% em massa do produto
elastomérico. Viscosidade Brookfield a 25°C entre 1400 e
1700 centipoises.

014464-46-1 Cristobalita Cristobalita Sin restricciones/ Sem restrigdes

004808-60-7 Cuarzo Quartzo Sin restricciones/ Sem restricdes

10016-20-3 o~ Dextrinas a-Dextrinas Sin restricciones/ Sem restricdes

007585-39-9 - Dextrinas p-Dextrinas Sin restricciones/ Sem restriges

099880-64-5 Dibehenato de glicerol Dibehenato de glicerol Sin restricciones/ Sem restricoes

032647-67-9 Dibenciliden sorbitol Dibenzilideno sorbitol Sin restricciones/ Sem restricdes

000461-58-5 Dicianodiamida (= cianoguanidina) | Dicianodiamida (= cianoguanidina) | Sin restricciones/ Sem restricdes

80-07-9 4,4’-diclorodifenil sulfona 4,4’-diclorodifenil sulfona LME = 0,05 mg/kg

Didodecil-1,4-dihidro-2,6-dimetil- | Didodecil-1,4-dihidro-2,6-dimetil- | SOl0 para ser usado como antioxidante y/o estabilizante

036265.41.5 3,5-piridinadicarboxilato (= 1,4- 3,5-piridinadicarboxilato (= 1,4- | €n articulos rigidos de polimeros y copolimeros de cloruro

dihidroxi-2,6-dimetil-3,5-
dicarbododeciloxi-piridina)

dihidroxi-2,6-dimetil-3,5-
dicarbododeciloxi-piridina)

de vinilo, siempre que no exceda el 0,3% m/m de los
mismos, en condiciones de llenado a temperatura
ambiente, y conservacion a temperatura ambiente, en
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refrigeracion, o congelaciéon y en todos los casos sin
tratamiento térmico dentro del envase.

Somente para ser usado como antioxidante e ou
estabilizante em artigos rigidos de polimeros e
copolimeros de cloreto de vinila, sempre que ndo exceda
0,3% m/m dos mesmos, em condi¢cdes de envase a
temperatura ambiente e conservagao a temperatura
ambiente, em refrigeragdo ou congelamento e em todos
0s casos sem tratamento térmico dentro do envase.

Diésteres de 1,2-propilenglicol con:

Diésteres de 1,2-propilenglicol
com:

006182-11-2 - acido estearico - acido estearico Sin restricciones/ Sem restricdes
022788-19-8 - acido laurico - acido laurico Sin restricciones/ Sem restricdes
000105-62-4 - acido oleico - acido oléico Sin restricciones/ Sem restricoes
033587-20-1 - acido palmitico - acido palmitico Sin restricciones/ Sem restricoes
Diéster del 4cido 3-aminocrotonico | Diéster do acido 3-aminocroténico
con éter tiobis (2-hidroxietilico) com éter tiobis (2-hidroxietilico)
013560-49-1 (= diéster del acido 3- (= diéster do &cido 3- Sin restricciones/ Sem restriges
aminocrotonico con tiobis (2- aminocrotdnico com tiobis (2-
hidroxietil) éter) hidroxietil) éter)
057569-40-1 Diéster del acido tereftalico con Diéster do acido tereftalico com
2,2'-metilenbis(4-metil-6-ter- 2,2'-metilenbis (4-metil-6-ter- Sin restricciones/ Sem restricdes
butilfenol) butilfenol)
000111-46-6 Dietilenglicol Dietilenoglicol LME(T) = 30 mg/kg (11)
000102-08-9 N,N'-Difeniltiourea N,N'-Difeniltiouréia LME = 3 mg/kg
147315-50-2 2-(4,6-Q|fenll-1 ,3,5-triazin-2-il)-5- 2-(4,6-Q|fenll-1 ,3,5-triazina-2-il)-5- LME = 0,05 mg/kg
hexiloxi)-fenol hexiloxi)-fenol
o , o e : o LME =5 mglkg

pentaeritritol)

pentaeritritol)

bis(2,4-dicumil fenil) pentaeritritol] y su producto de
hidrdlisis [2,4-dicumilfenol])
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(como soma da substancia, sua forma oxidada [fosfato de

bis(2,4-dicumil fenil) pentaeritritol] e seu produto de

hidrélise [2,4-dicumilfenol])

4.4'-dihidroxidifenil

4,4'-dihidroxidifenil

80-09-1 sulfona (= bisfenol S) sulfona (= bisfenol S) LME = 0,05 mg/kg
Dimetil dibenciliden sorbitol Dimetil dibencilideno sorbitol
135861-56-2 (= Bis (3,4- dimetilbenciliden) (= Bis (3,4- dimetilbenciliden) Sin restricciones/ Sem restrigdes
sorbitol) sorbitol)
134701-20-5 2,4-dimetil-6-(1-metilpentadecil)- 2,4-dimetil-6-(1-metilpentadecil)- LME = 1 mg/kg
fenol fenol
000108-01-0 Dimetilaminoetanol Dimetilaminoetanol LME = 18 mg/kg
000067-68-5 Dimetilsulfoxido Dimetilsulfoxido Sin restricciones/ Sem restricdes
029116-98-1 Dioleato de sorbitano Dioleato de sorbitana Sin restricciones/ Sem restri¢gdes
000126-58-9 Dipentaeritritol Dipentaeritritol Sin restricciones/ Sem restricdes
000138-86-3 Dipenteno (*) Dipenteno (*) Sdlo para adhesivos/ Somente para adesivos
000110-98-5 Dipropilenglicol Dipropilenoglicol Sin restricciones/ Sem restricdes
Dioxidos de: Dioxidos de:
013463-67-7 - titanio - titanio Sin restricciones/ Sem restricdes
007631-86-9 - silicio - silicio Sin restricciones/ Sem restricdes
000124-38-9 - carbono - carbono Sin restricciones/ Sem restrigdes
001317-33-5 Disulfuro de molibdeno Disulfeto de molibdénio Sin restricciones/ Sem restricdes
004130-42-1 2,6 di-ter-butil-4-etilfenol 2,6 di-ter-butil-4-etilfenol LCA = 0,8 mg/dm®
3,5-di-ter-butil-4- 3,5-di-ter-butil-4-
003135-18-0 hidroxibencilfosfonato de hidroxibenzilfosfonato de Sin restricciones/ Sem restricbes
dioctadecilo dioctadecila
067845-93-6 3,5-d|-ter-butll-4-h|drOX|benzoato de 3,5-d|-ter-bqtll-4-h|drOX|benzoato Sin restricciones/ Sem restrigdes
hexadecilo de hexadecila
3,5-di-ter-butil-4-hidroxibenzoato de | 3,5-di-ter-butil-4-hidroxibenzoato . . .
004221-80-1 2,4-di-ter-butil fenilo de 2 4-di-ter-butil fenila Sin restricciones/ Sem resriges
002082-79-3 3-(3,5-di-ter-butil-4- 3-(3,5-di-ter-butil-4- LME = 6,0 mg/kg
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hidroxifenil)propionato de n-
octadecilo

(= 3,5-di-ter-butil-4-hidroxi-
hidrocinamato de n-octadecilo)

hidroxifenil)propionato de n-
octadecil

(= 3,5-di-ter-butil-4-hidroxi-
hidrocinamato de n-octadecil)

Sdélo para poliesteres termorrigidos y no debe exceder el
0,08% m/m de la materia plastica, sola o combinada con
ter-butil-catecol y/o hidroquinona.

000088-58-4 2,5-Di-ter-butil hidroquinona 2,5-Di-ter-butil hidroquinona . )
Somente para poliésteres termo-rigidos e ndo deve
exceder 0,08% m/m do material plastico, sozinho ou
combinado com ter-butil-catecol e ou hidroquinona.
. - , . 2,4-Bis(dodeciltiometil)-6- _
110675-26-8 2,4-Bis(dodeciltiometil)-6-metilfenol . LME(T) = 5 mg/kg
metilfenol
052047-59-3 2-(4-dodecil-fenil) indol 2-(4-dodecil-fenil) indol LME = 0,06mg/kg
016389-88-1 Dolomita Dolomita Sin restricciones/ Sem restricdes
010605-09-1 Estearato de ascorbilo Estearato de ascorbila Sin restricciones/ Sem restricdes
000123-95-5 Estearato de butilo (*) Estearato de butila (*) Solo para adhesivos/ Somente para adesivos
006994-59-8 Estearato de estaro Estearato de estanho LME (T) = 0,006 mg/kg (expresado como estafio/
expresso como estanho) (7)
001190-63-2 Estearato de palmitilo Estearato de palmitila Para uso como plastificante o lubricante en poliestireno/
(= Estearato de hexadecilo) (*) (= Estearato de hexadecila) (*) Para uso como plasficante ou lubrificante em poliestireno
058446-52-9 Estearoil-benzoil metano Estearoil-benzoil metano Sin restricciones/ Sem restricdes
005793-94-2 Estearoil-2-lactilato de calcio Estearoil-2-lactilato de calcio Sin restricciones/ Sem restricdes
Esteres de acidos alifaticos Esteres de acidos alifaticos
(NT) monocarboxilicos (Ce-Co,) con monocarboxilicos (Ce-Co,) com Sin restricciones/ Sem restricdes
poliglicerol poliglicerol
Esteres de acidos, alifaticos Esteres de acidos alifaticos
(NT) mo_no_carqunmos (Cs-C22) con mo.no.carboxllhcos (C6-C22) com Sin restricciones/ Sem restricdes
polietilenglicol y sus sulfatos de polietilenoglicol e seus sulfatos de
sodio y amonio sodio e amébnio
Ester del acido estearico con Ester do acido estearico com _
(NT) etilenglicol etilenoglicol LME = 30 mg/kg (11)
Esteres del acido estearico con Esteres do acido estearico com Para uso solo en PVC rigido y/o en copolimeros de
008045-34-9 cloruro de vinilo rigidos de forma tal que la cantidad de

pentaeritritol(*)

pentaeritritol (*)

pentaeritritol y/o estearato de pentaeritritol (calculado
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como pentaeritritol libre) no exceda 0,4% m/m de dichos
polimeros.

Para uso somente em PVC rigido e ou em copolimeros de
cloreto de vinila rigidos de forma que a quantidade de
pentaeritritol € ou estearato de pentaeritritol (calculado
como pentaeritritol livre) ndo exceda 0,4% m/m destes
polimeros.

Ester del acido fosforoso de
butiletilpropanodiol ciclico y 2,4,6-

Ester do acido fosforoso de
butiletilpropanodiol ciclico e 2,4,6-

LME = 2,0 mg/kg — (como suma de fosfito, fosfato y el

161717-32-4 tri-tert-butilfenilo tri-tert-butilfenila producto de hidrdlisis = TTBP/ como soma de fosfito,
(= 2,4,6-tri-tert-butilfenil, 2-butil-2- | (= 2,4,6-tri-tert-butilfenil, 2-butil-2- | fosfato e o produto de hidrélise = TTBP)
etil-1,3-propanodiol fosfito) etil-1,3-propanodiol fosfito)
Ester del 4cido fosforoso con Ester do &cido fosforoso con
026741-53-7 cicloneopentil-tetrail-bis (2,4-di-ter- | cicloneopentil-tetrail-bis (2,4-di-ter-
butil fenilo) butil fenilo) LME = 0,6 mg/kg
(= (Bis (2,4-di-ter-butilfenil) (= (Bis (2,4-di-ter-butilfenil)
pentaeritritol difosfito)) pentaeritritol difosfito))
En polietileno y polipropileno en cantidad no superior al
Ester del 4cido 3,5-di-ter-butil-4- | Ester do acido 3,5-di-ter-butil-4- | 0,5%. En copolimeros de olefinas en cantidad no superior
034137-09-2 hidroxi hidrocinamico con 1,3,5-tris | hidroxi hidrocinamico com 1,3,56- | al 0,25% de la materia plastica.
(2-h|drox&e’gl)—s-tnazma 2,4,6-(1 tris (2-h|drOX|-<_at|I)-s-tr|aZ|na 2,4,6- |Em polietileno e polipropileno em quantidade n&o superior
H,3H,5H)-triona (*) (1 H,3H,5H)-triona (%) a 0,5%. Em copolimeros de olefinas em quantidade nZo
superior a 0,25% do material plastico.
Esteres de los acidos abajo Esteres dos acidos abaixo
mencionados con glicerol: mencionados com glicerol:
- acético - acético
- butirico - butirico
- erucico - erucico
- estearico (mono, di vy tri) - estearico (mono, di e tri)
- 12-hidroxiestearico - 12-hidroxiesteérico . . ..
(NT) _ linoleico - linoléico Sin restricciones/ Sem restricdes
- miristico - miristico
- oleico - oléico
- palmitico - palmitico
- pelargénico - pelargbnico
- propidnico - propibnico
- ricinoleico - ricinoléico
(NT) Esteres del &cido monténico con: Esteres do acido monténico com: | Sin restricciones/ Sem restricdes
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- etilenglicol y/o
- 1,3-butilenglicol (= 1,3 —

- etilenoglicol e ou
- 1,3-butilenoglicol (= 1,3 —

butanodiol) y/o butanodiol) e ou
- glicerol _-_glicerol
008050-31-5 Este.r de colofonia con: Est_er de breu com: . o N
- glicerol - glicerol Sin restricciones/ Sem restrigdes
008050-26-8 - _pentaeritritol - pentaeritritol
Ester de colofonia hidrogenada con: | Ester de breu hidrogenado com:
065997-13-9 - glicerol - glicerol Sin restricciones/ Sem restrigdes
008050-15-5 - metanol - metanol ¢
064365-17-9 - pentaeritritol - pentaeritritol
Esteres de glicerol con acidos Esteres de glicerol com acidos
alifaticos saturados lineales con un | alifaticos saturados lineares com
numero par de atomos de carbono | um numero par de atomos de
(NT) (C44-C1g) y con acidos alifaticos carbono (C44-C4g) € com acidos Sin restricciones/ Sem restricdes
insaturados lineales con un numero | alifaticos insaturados lineares com
par de atomos de carbono (Cqe- um numero par de atomos de
C18) carbono (C16-C18)
Esteres de acidos alifaticos Esteres de acidos alifaticos
(NT) monocarboxilicos (Ce-Cz2) con monocarboxilicos (Ce-Cz2) con Sin restricciones/ Sem restrigdes
polietilenglicol y sus sulfatos de polietilenglicol y sus sulfatos de
sodio y amonio sodio y amonio
061788-85-0 Estgr_de ppl|et|lengllcol con aceite Este’r _de pc_)llet|lengl|col com oleo Sin restricciones/ Sem restricoes
de ricino hidrogenado de ricino hidrogenado
330198-91-9 I,Es.ter 2,3—b|s(acgtOX|) p’ro_plllco del I’Eslter 2,3-b|s(acgtOX|) p,ro.p|I|co do Sin restricciones/ Sem restricdes
acido 12-(acetoxi) estearico acido 12-(acetoxi) estearico
e , , . 2,2'-etilideno-bis(4,6-di-ter-
035958-30-6 2,2’-etiliden-bis(4,6-di-ter-butilfenol) butilfenol) E - 5 ok
= 1 1 Ric (O CaE =5m
(= 1,1-Bis~(2-hidroxi-3,5-di-ter (= 1,1-Bis~(2-hidroxi-3 5-di-ter- o9
butilfenol) etano) .
butilfenol) etano)
2-Etil-hexil-tioglicolato de estafio 2-Etil-hexil-tioglicolato de estanho
dioctil tiobenzoato dioctil tiobenzoato .
. ] ) ) ) ) LME(T) = 0,006 mg/kg (expresado como estafo/ expresso
(NT) (= tiobenzoato de 2-etil-hexil- (= tiobenzoato de 2-etil-hexil-

mercaptoacetato de di-n-octil
estano)

mercaptoacetato de di-n-octil
estanho)

como estanho) (7)
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000100-41-4 Etilbenceno Etilbenzeno LME= 0,6 mg/kg
037205-99-5 Etilcarboximetilcelulosa Etilcarboximetilcelulose Sin restricciones/ Sem restricdes
009004-57-3 Etilcelulosa Etilcelulose Sin restricciones/ Sem restricdes
005136-44-7 Etilen-N-palmitamida-N"- Etileno-N-palmitamida-N'- Sin restricciones/ Sem restricbes
estearamida estearamida
009004-58-4 Etilhidroxietilcelulosa Etilhidroxietilcelulose Sin restricciones/ Sem restricdes
NT Etilhidroximetilcelulosa Etilhidroximetilcelulose Sin restricciones/ Sem restricdes
NT Etilhidroxipropilcelulosa Etilhidroxipropilcelulose Sin restricciones/ Sem restricdes
N.N'-etilen-bis-estearamida N,N'-etileno-bis-estearamida
000110-30-5 it ; o (= Bis estearato de Sin restricciones/ Sem restricdes
(= Bis estearato de etilendiamina) . o
etilenodiamina)
N,N'-Etilen-bis-oleamida N,N'-Etileno-bis-oleamida . - .
000110-31-6 (= Bis oleato de etilendiamina) (= Bis oleato de etilenodiamina) Sin restricciones/ Sem restrigoes
N,N'-Etilen-bis-palmitamida N,N'-Etileno-bis-palmitamida . . .
005518-18-3 (= Bis palmitato de etilendiamina) (= Bis palmitato de etilenodiamina) Sin restricciones/ Sem restrigoes
023949-66-8 2-etoxi-2'-etil oxanilida 2-etoxi-2'-etil oxanilida
(= (N-2-etoxifenil-N"-2"-etilfenil) (= (N-2-etoxifenil-N"-2"-etilfenil) LME = 30 mg/kg
etanodiamina) etanodiamina)
000948-65-2 2-fenil indol 2-fenil indol LME = 15 mg/kg
Solo para ser usado en polietilentereftalato y copolimeros
de etileno - 1,4-ciclohexilen dimetil tereftalato, como
maximo 1,0% en la masa del polimero, en contacto con
alimentos acuosos no acidos, acuosos acidos,
alcohdlicos con contenido de etanol hasta 15%, y sélidos
2,2’-(1,4-fenilen)bis[4H-3,1- 2,2’-(1,4-fenilen)bis[4H-3,1- Secos Yy no secos con grasa superficial o sin ella, en
18600-59-4 benzoxazina-4-ona] benzoxazina-4-onal condiciones de procesado a temperaturas inferiores a 100

(= 2,2’-(p-fenilen) di-3,1-
benzoxazina-4-ona)

(= 2,2’-(p-fenilen) di-3,1-
benzoxazina-4-ona)

°C (212 °F), llenado en caliente y pasterizacion hasta 66
°C (150 °F) y temperaturas superiores, almacenamiento a
temperatura ambiente, refrigeracién y congelacion.

Somente para ser usado em polietilentereftalato e
copolimeros de etileno - 1,4-ciclohexilen dimetil
tereftalato, como maximo 1,0% na massa do polimero, em
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contato com alimentos aquosos nao acidos, aquosos
acidos, alcodlicos com conteudo de etanol até 15%, e
sélidos secos e nao secos com ou sem gordura
superficial, em condi¢des de processamento a
temperaturas inferiores a 100°C (212°F), envase a quente
e pasteurizagao até 66°C (150°F) e temperaturas
superiores, armazenamento a temperatura ambiente,
refrigeragdo e congelamento.

000090-43-7
000132-27-4 (sal de sodio)

o-fenilfenol y su sal de sodio
(= 2-fenilfenol y su sal de sodio)

o-fenilfenol e seu sal de sédio
(= 2-fenilfenol e seu sal de sédio)

Para ser usado en:

- Adhesivos sélo como preservante;

- Resinas de poli (fenilentereftalamida) como fungicida
para recubrimientos, no debe exceder 0,01 % en masa
del polimero base;

- Atrticulos elastoméricos de uso repetido: como
antioxidante y antiozonante, s6lo o combinado con
otros antioxidantes y antiozonantes, en total, no deben
exceder 5% en masa del producto elastomérico.

Para ser usado em:

- Adesivos, somente como conservante;

- Resinas de poli (fenilentereftalamida) como fungicida
para recobrimentos, ndo devendo exceder 0,01% em
massa do polimero base;

- Artigos elastoméricos reutilizaveis: como antioxidante
e antiozonante, sozinho ou combinado com outros
antioxidantes e antiozonantes, no total ndo devem
exceder 5% em massa do produto elastomérico.

(NT) Fibras de algodon Fibras de algodao Sin restricciones/ Sem restricdes
(NT) Fibra de vidrio Fibra de vidro Sin restricciones/ Sem restrigoes

Los componentes deben estar incluidos en la presente
(NT) Fibra de poliéster Fibra de poliéster lista y en la de polimeros/ Os componentes devem estar

incluidos nesta lista e na lista de polimeros

Fosfatos de (inclusive sus sales
dobles y sales &cidas, salvo en el
caso de litio y manganeso):

- aluminio

- amonio

- calcio

- litio

Fosfatos de (inclusive seus sais
duplos e sais acidos, excluindo
litio e manganés):

- aluminio

- amoénio

- calcio

- litio

LME(T) = 0,6 mg/kg (expresado como Li/ expresso como
Li) (6)

LME(T) = 0,6 mg/kg (expresado como Mn/ expresso como
Mn) (5)

LME(T) = 25 mg/dkg (expresado como Zn/ expresso
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- magnesio - magnésio como Zn) (4)
- manganeso - manganés
- potasio - potassio
- sodio - sodio
- cinc - zinco
001241-94-7 Fosfato de difenilo 2-etilhexilo Fosfato de difenila 2-etilhexila LME = 2,4 mg/kg
Fosfato hidroxibis [2,2’-metilenbis Fosfato hidroxibis [2,2’-metilenbis _
151841-65-5 (4.6 diterbutilfenil)] de aluminio (4.6 diterbutilfenil)] de aluminio | “ME = 9ma/kg
Sdélo para ser usado como antimicrobiano para polimeros
en contacto con alimentos en niveles que no excedan el
Fosfato de sodio, hidrogeno, plata | Fosfato de sodio, hidrogénio, prata | 2% m/m de polimero/ Somente para ser usado como
265647-11-8 (1+) y zirconio (4+) (1+) e zirconio (4+) antimicrobiano para polimeros em contato com alimentos
em niveis que ndo excedam 2% m/m de polimero
LME(T)= 0,05 mg de Ag/kg
. . . . . . LME = 5 mg/kg de alimento
85209-93-4 Fosfato de 2,2"(metilenbis-(4,6- Fosfato de 2,2"(metilenbis-(4,6- LME(T) = 0,6 mg/kg (expresado como litio/ expresso
diterbutilfenilo) y litio diterbutilfenila) e litio 2
como litio) (6)
Ftalatos de: Ftalatos de:
LME = 30 mg/kg
Soélo para ser usado:
a) como plastificante en materiales y objetos de uso
repetido;
b) como plastificante en materiales y objetos de un soélo
uso que estén en contacto con alimentos no grasos
excepto para preparados para lactantes y
preparados de continuacion;
. . ) ) ¢c) como agente de ayuda proceso en concentraciones
000085-68-7 - butilo y bencilo - butila e benzila

de hasta el 0,1 % en el producto final.

Somente para ser usado:

a) como plastificante em materiais reutilizaveis;

b) como plasficante em materiais de um Unico uso que
estejam em contato com alimentos n&o gordurosos,
exceto para preparados para lactantes e preparados
de continuagao;

c) como coadjuvante de tecnologia em concentragbes
de até 0,1% no produto final.
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LME = 0,3 mg/kg
Sdlo para ser usado:

a) como plastificante en materiales y objetos de uso
repetido que estén en contacto con alimentos no
grasos;

b) como agente de ayuda proceso en poliolefinas en

000084-74-2 - dibutilo - dibutila concentraciones de hasta el 0,05 % en el producto
final.
Somente para ser usado:
a) como plastificante em materiais reutilizaveis que
estejam em contato com alimentos ndo gordurosos;
b) como coadjuvante de tecnologia em poliolefinas em
concentracdes de até 0,05% no produto final.
Para alimentos con un contenido superior de grasa al 5%
so6lo esta permitido el uso en cantidades inferiores al 5%
m/m en materia plastica.
Sdlo para ser usado:
a) en adhesivos;
b) como plastificante en polivinil acetato, policloruro de
vinilo y copolimeros de cloruro de vinilo, sélo o
combinado con otros ftalatos, siempre que la
cantidad total de los mismos no supere el 10%
expresado como acido ftalico, para films en contacto
con alimentos a temperatura ambiente o menor.
000084-61-7 - diciclohexilo (*) - diciclohexila (*)

Para alimentos com conteudo de gordura superior a 5%
somente esta permitido o uso em quantidades inferiores a
5% m/m em material plastico.

Somente para ser usado:

a) em adesivos;

b) como plastificante em polivinil acetato, policloreto de
vinila e copolimeros de cloreto de vinila, sozinho ou
combinado com outros ftalatos, sempre que a
quantidade total dos mesmos nao supere 10%
expresso como acido ftalico, para filmes em contato
com alimentos a temperatura ambiente ou menor.
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000084-66-2

- dietilo (*)

- dietila (*)

Para alimentos con un contenido superior de grasa al 5%
so6lo esta permitido el uso en cantidades inferiores al 5%
m/m en materia plastica.

Sdélo para ser usado:

a) en adhesivos;
b) como componente de recubrimientos resinosos y
polimericos.

Para alimentos com contetdo de gordura superior a 5%
somente esta permitido o uso em quantidades inferiores a
5% m/m em material plastico.

Somente para ser usado:

a) em adesivos;
b) como componente de recobrimentos resinosos e
poliméricos.

026761-40-0

- diisodecilo (*)

- diisodecila (*)

Para alimentos con un contenido superior de grasa al 5%
so6lo esta permitido el uso en cantidades inferiores al 5%
m/m en materia plastica.

Sdlo para ser usado:

a) en adhesivos;

b) como componente de recubrimientos resinosos y
poliméricos solo en contacto con alimentos acuosos
no acidos, acuosos acidos, y acuosos acidos y no
acidos con aceite y grasa libre;

c) como componente en guarniciones para tapas para
contacto con alimentos no grasos y con no mas del
8% de contenido alcohdlico;

d) como plastificantes en articulos elastoméricos de
uso repetido: la cantidad total de todos los
plastificantes permitidos no debe superar el 30%
m/m del articulo.

Para alimentos com contetdo de gordura superior a 5%
somente esta permitido o uso em quantidades inferiores a
5% m/m em material plastico.

Somente para ser usado:

a) em adesivos;
b) como componente de recobrimentos resinosos e
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poliméricos somente em contato com alimentos
aquosos nédo acidos, aquosos acidos, e aquosos
acidos e nao acidos com 6leo e gordura livre;

c) como componente em vedantes para tampas para
contato com alimentos ndo gordurosos e com mais
de 8% de conteudo alcodlico;

d) como plastificante em artigos elastoméricos
reutilizaveis: a quantidade total de todos os
plastificantes permitidos ndo deve superar 30% m/m
do artigo.

000117-81-7

- di-2-etilhexilo

- di-2-etilhexila

LME = 1,5 mg/kg
Sdlo para ser usado:

a) como plastificante en materiales y objetos de uso
repetido que estén en contacto con alimentos no
grasos;

b) como agente de ayuda proceso en concentraciones
de hasta el 0,1 % en el producto final.

Somente para ser usado:

a) como plastificante em materiais e objetos
reutilizaveis que estejam em contato com alimentos
nao gordurosos;

b) como agente de apoio ao processo em
concentracées de até 0,1% no produto final.

000117-84-0

- dioctilo (*)

- dioctila (*)

Para alimentos con un contenido superior de grasa al 5%
solo esta permitido el uso en cantidades inferiores al 5%
m/m en materia plastica.

Sdlo para ser usado:

a) en adhesivos;

b) como lubricante en resinas de melamina
formaldehido;

a) como plastificantes en articulos elastoméricos de
uso repetido: la cantidad total de todos los
plastificantes permitidos no debe superar el 30%
m/m del articulo.

Para alimentos com conteudo de gordura superior a 5%
somente esta permitido o uso de quantidades inferiores a
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5% m/m em material plastico.
Somente para ser usado:

a) em adesivos;

b) como lubrificante em resinas de melamina
formaldeido;

c) como plastificantes em artigos elastoméricos
reutilizaveis: a quantidade total de todos os
plastificantes permitidos ndo deve superar 30% m/m

do artigo.

Galatos de: Galatos de: LME = 30 mg/kg (la suma de la migracién de estas
001166-52-5 : . . LT
001034-01-1 - dOQeC|Io - dOQeC|Ia sustancias no de_be superar la reAstr|ICC|on~|nd|cada/ a

- octilo - octila soma da migragao destas substancias nao deve superar a
000121-79-9 X . CL S

- propilo - propila restricdo indicada)
009000-70-8 Gelatina Gelatina Sin restricciones/ Sem restricdes
(NT) Gliceridos acetilados Glicerideos acetilados Sin restricciones/ Sem restrigbes

Sdlo para ser usado como componente de recubrimientos
027214-00-2 Glicerofosfato de calcio Glicerofosfato de calcio resinosos y poliméricos/ Somente para ser usado como
componente de recobrimentos resinosos e poliméricos

000056-81-5 Glicerol Glicerol Sin restricciones/ Sem restricdes

Gomas: Gomas:
009000-01-5 - arabiga - arabica
009000-30-0 - guar - guar Sin restricciones/ Sem restricdes
009000-65-1 - tragacanto - tragacanto
011138-66-2 - xantana - xantana

Grasas y aceites alimentarios de Gorduras e 6leos alimenticios de . - .
(NT) ! . : . Sin restricciones/ Sem restricdes

origen animal o vegetal origem animal ou vegetal

Grasas y aceites hidrogenados Gorduras e 6leos hidrogenados
(NT) alimentarios de origen animal o alimenticios de origem animal ou | Sin restricciones/ Sem restricdes

vegetal vegetal
007782-42-5 Grafito Grafite Sin restricciones/ Sem restricdes
000142-82-5 Heptano (*) Heptano (*) Sdlo para ser usado en adhesivos/ Somente para ser

usado em adesivos
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Solo para uso en adhesivos y recubrimientos resinosos y
poliméricos para films poliolefinicos/ Somente para uso

000110-54-3 Hexano (*) Hexano (*) . : . L
em adesivos e recobrimentos resinosos e poliméricos
para filmes poliolefinicos

. . . 1,6-Hexametilenbis[3-(3,5-di-
023128-74-7 1,6-Hexametilenbis[3-(3,5-di- ¢4 4. LME = 45 mgrkg
tertbutil-4-hidroxifenil)propionamida] | , - e . .
hidroxifenil)propionamida]

000100-97-0 Hexametilentetramina Hexametilenotetramina LME(T) =15 mg/kg (exprgsado como formaldehidof
expresso como formaldeido) (18)

011097-59-9 H|drqc§1IC|ta (= h|erX|-parbonato de H|drocaI§:|t_a (= hldro>’<|-_cart_)onato Sin restricciones/ Sem restricoes

aluminio y magnesio hidratado) de alurninio e magnésio hidratado)

11097-59-9 H|drOX|cgrbonato de aluminio y Hldrox’lc_arbonato de aluminio e Sin restricciones/ Sem restricoes

magnesio magnésio
Deben cumplir con las siguientes especificaciones:
- presentar olor leve, no a querosén
- punto de ebullicién inicial 149 °C (300 °F) minimo
- punto de ebulicidn final 343 °C (650 °F) maximo
- las maximas absorbancias estan definidas en la tabla

(24)

Sélo para ser usados:

a) como plastificantes y absorbedores de aceite en la
fabricacion de articulos de poliolefinas, en
cantidades que no excedan las tecnoldgicamente

Hidrocarburos del petroleo livianos | Hidrocarbonetos de petréleo leves necesanas, qe acuerdo a buenas practicas de

(NT) manufactura;

desodorizados (*)

e desodorizados (*)

b) como componentes de adhesivos.

Devem cumprir com as seguintes especificagdes:

- apresentar odor leve, ndo querosene

- ponto de ebuligio inicial minimo de 149°C (300°F)

- ponto de ebuligido final maximo de 343°C (650°F)

- as absorbancias maximas estéo definidas na
tabela (24)

Somente para ser usados:

a) como plastificantes e absorvedores de 6leo na
fabricac@o de artigos de poliolefinas, em
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quantidades que ndo excedam as tecnologicamente
necessarias, de acordo com as Boas Praticas de
Fabricacéao;

b) como componentes de adesivos.

Hidrocarburos isoparafinicos de

Hidrocarbonetos isoparafinicos de

Deben cumplir con las siguientes especificaciones:

- Rango de punto de ebullicién: 63-260 °C

- Residuo no volatil: 0,002 g/100 mL maximo

- Las maximas absorbancias estan definidas en la
tabla (25)

(NT) . C o - e
petréleo, sintéticos petroleo, sintéticos Devem atender as seguintes especificagbes:
- Faixa de ponto de ebulicdo: 63-260°C
- Residuo n&o volatil maximo: 0,002 g/100 mL
- As absorbancias maximas estéo definidas na
tabela (25)
012072-90-1 Hidromagnesita Hidromagnesita Sin restricciones/ Sem restricdes
LME = 0,6 mg/kg
No debe exceder el 0,08% m/m de la materia plastica,
000123-31-9 Hidroquinona Hidroquinona sola o combinada con ter-butil-catecol y/o 2,5-di-ter-butil
(= 1,4-dihidroxi benceno) (= 1,4-dihidroxi benzeno) hidroquinonal/ N&ao deve exceder 0,08% m/m do material
plastico, sozinho ou combinado com ter-butil-catecol e ou
2,5-di-ter-butil hidroquinona
000120-47-8 p-hidroxi-benzoato de: p-hidroxi-benzoato de:
004191-73-5 - etilo - etila
000099-76-3 - isopropilo - isopropila Sin restricciones/ Sem restricdes
000094-13-3 - metilo - metila
- propilo - propila
70321-86-7 2-(2-hidroxi-3,5-bis(1,1-dimetil 2-(2-hidroxi-3,5-bis(1,1-dimetil _
bencil) fenil) benzotriazol benzil) fenil) benzotriazol LME = 1.5 mg/kg
003864-99-1 2-(2-h|drOX|-3_ ,9'-di-ter-butilfenil)-5- 2-(2-h|drOX|-3_ ,9'-di-ter-butilfenil)-5- LME = 30 mg/kg
cloro benzotriazol cloro benzotriazol
003896-11-5 2-(2'-hidroxi-3'-ter-butil-5'-metilfenil)- | 2-(2'-hidroxi-3'-ter-butil-5'- LME = 30mglkg

5-cloro benzotriazol

metilfenil)-5-cloro benzotriazol
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Sélo para ser usado en polimeros y copolimeros de
propileno/ Somente para ser usado em polimeros e
copolimeros de propileno

68604-46-6 12-hidroxiestearato de litio 12-hidroxiestearato de litio _
LC =0,2% m/m
LME(T) = 0,6 mg/kg (expresado como Li/ expresso como
Li) (6)
Hidroxidos de: Hidroxidos de:
021645-51-2 - aluminio - aluminio Sin restricciones/ Sem restricdes
001336-21-6 - amonio - amoénio Sin restricciones/ Sem restrigdes
001305-62-0 - calcio - calcio Sin restricciones/ Sem restrigdes
001309-42-8 - magnesio - magnésio Sin restricciones/ Sem restri¢des
020427-58-1 - manganeso - manganés I';/Il\:)Eg)) =0,6 mg/Kg (expresado como Mn/ expresso como
001310-58-3 - potasio - potassio Sin restricciones/ Sem restrigdes
001310-73-2 - sodio - sédio Sin restricciones/ Sem restrigdes
020427-58-1 - cinc - inco LME(T) =25 mg/Kg (expresado como Zn/ expresso como
Zn) (4)
002440-22-4 2-(2 -h|QrOX|-5 -metilfenil) 2-(2 -hlquXI-5 -metilfenil) LME = 30 mg/kg
benzotriazol benzotriazol
000131-53-3 2,2"-di-hidroxi-4-metoxibenzofenona | 22 - di-nidroxi-4- LME (T) = 6,0 mg/kg (14)
metoxibenzofenona
000131-57-7 2-hidroxi-4-metoxibenzofenona 2-hidroxi-4-metoxibenzofenona LME(T) = 6,0 mg/kg (14)
4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona (= 4-Hidroéxi-4-metil-2-pentanona (= | Sélo para ser usado en adhesivos/ Somente para ser
000123-42-2 . . . )
Diacetona alcohol) Diacetona alcool) usado em adesivos
001843-05-6 2-hidroxi-4-n-octil-oxibenzofenona | 2-hidréxi-4-n-octil-oxibenzofenona | LME(T) = 6,0 mg/kg (14)
Hidroxicarbonato de aluminio Hidroxicarbonato de aluminio e
011097-59-9 magnesio y magnésio Sin restricciones/ Sem restrigdes
009005-27-0 Hidroxietilalmidon Hidroxietilamido Sin restricciones/ Sem restricdes
009004-62-0 Hidroxietilcelulosa Hidroxietilcelulose Sin restricciones/ Sem restrigdes
009032-42-2 Hidroxietilmetilcelulosa Hidroxietilmetilcelulose Sin restricciones/ Sem restricdes
(NT) Hidroxifosfito de aluminio y calcio, Hidroxifosfito de aluminio e calcio, Sin restricciones/ Sem restricdes

hidrato

hidratado
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037353-59-6 Hidroximetilcelulosa Hidroximetilcelulose Sin restricciones/ Sem restricdes
009049-76-7 Hidroxipropil almidén Hidroxipropilamido Sin restricciones/ Sem restrigdes
009004-64-2 Hidroxipropilcelulosa Hidroxipropilcelulose Sin restricciones/ Sem restricdes
009004-65-3 Hidroxipropilmetilcelulosa Hidroxipropilmetilcelulose Sin restricciones/ Sem restricdes
019569-21-2 Huntita Huntita Sin restricciones/ Sem restricdes
78-59-1 Isoforona Isoforona Sélo para ser ugada en adhesivos/ Somente para ser
usado em adesivos
000078-78-4 Isopentano Isopentano Sin restricciones/ Sem restricdes
000138-22-7 Lactato de butilo Lactato de butila Sin restricciones/ Sem restrigdes
008002-43-5 Lecitina Lecitina Sin restricciones/ Sem restricdes
Sélo como agente secante para resinas y recubrimiento
poliméricos/ Somente como agente secante para resinas
e recobrimentos poliméricos
014660-96-7 Linoleato de cobalto Linoleato de cobalto LME = 0,05 mg/kg de alimento (expresado como cobalto/
expresso como cobalto)
(Solo o combinado con todas las sustancias que
contengan cobalto/ Sozinho ou combinado com todas as
substancias que contenham cobalto)
Solo como agente secante para resinas y recubrimientos
_ . R poliméricos/ Somente como agente secante para resinas
006904-78-5 Linoleato de manganeso Linoleato de manganés e recobrimentos poliméricos
LME(T) = 0,6 mg/kg (5) (expresado como Mn/ expresso
como Mn)
(NT) Madera (harina o fibras, no Madeira (farinha ou fibras, ndo Sin restricciones/ Sem restrigdes
tratadas) tratadas)
Maleatos de: Maleatos de:
132041-52-2 - aluminio - aluminio LME = 30mg/kg - expresado como acido maleico/
013716-99-9 _ amonio - aménio expresso como acido maléico (1)
034938-90-4 - célcio - célcio
- hierro - ferro
000869-06-7 - magnesio - magnésio
010237-70-4 - potasio - potassio
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053172-74-0 - sodio - sédio

007344-42-5 _ginc - zinco LME(T) = 25mg/kg (expresado como Zn/ expresso como
Zn) (4)

000087-78-5 Manitol Manitol Sin restricciones/ Sem restricdes
Sdlo para ser usado en barnices y lacas para

000110-43-0 Metilamilcetona (= 2-heptanona) Metilamilcetona (= 2-heptanona) recubrimiento interno/ Somente para ser usado em
vernizes e lacas para recobrimento interno

037206-01-2 Metilcarboximetilcelulosa Metilcarboximetilcelulose Sin restricciones/ Sem restricdes

009004-67-5 Metilcelulosa Metilcelulose Sin restricciones/ Sem restricdes

009004-59-5 Metiletilcelulosa Metiletilcelulose Sin restricciones/ Sem restricdes

000078-93-3 Metiletilcetona Metiletilcetona LME =5 mg/kg

(NT) Metilhidroximetilcelulosa Metilhidroximetilcelulose Sin restricciones/ Sem restrigdes

000077-62-3 2,2'-metilen-bis-(6(1-metil-ciclohexil) 2_,2 —met!leno—b|s—(6(1—metll— LME = 3 mg/kg

p-cresol) ciclohexil) p-cresol)
2,2'-metilen-bis-(4-metil-6-ter- 2,2'-metileno-bis-(4-metil-6-ter- _

000119-47-1 butilfenol) butilfenol) LME(T)= 1,5 mg/kg (13)

061167-58-6 2,2_-met|Ien-b|s-(4-metll-6-ter- 2,2.-met|Ieno-b|s-(4_-metll-6-ter- LME = 6 mg/kg

butilfenol) monoacrilato butilfenol) monoacrilato
2,2'-metilen-bis-(4-etil-6-ter- 2,2'-metileno-bis-(4-etil-6-ter- _

000088-24-4 butilfenol) butilfenol) LME(T)=1,5 mg/kg (13)

Sélo como solvente residual en concentraciones que no
excedan 100 ppm en resina final: poli(bisfenol A-co-4,4"-
diclorodifenilsulfona-co-4,4 -sulfonilbisfenol) (CAS 88285-
91-0).

000872-50-4 N-metil-2 pirrolidona N-metil-2 pirrolidona . ~
Somente como solvente residual em concentragdes que
nao excedam 100 ppm em resina final: poli(bisfenol A-co-
4,4 -diclorodifenilsulfona-co-4,4"-sulfonilbisfenol) (CAS
88285-91-0)

000108-10-1 Metil-isobutil-cetona Metil-isobutil-cetona LME = 5 mg/kg

Mezcla de 4-(2-benzoxazolil)-4'-(5-
metil-2- benzoxazolil) estilbeno,
4,4'bis (2-benzoxazolil) estilbeno y
4,4'-bis(5-metil-2-benzoxazolil)

Mistura de 4-(2-benzoxazolil)-4'-
(5-metil-2-benzoxazolil) estilbeno,
4,4'bis (2-benzoxazolil) estilbeno e
4,4'-bis (5-metil-2-benzoxazolil)

LC =0,05% m/m

La proporcion de la mezcla obtenida a partir del proceso
de fabricacion debe ser de (58-62 %):(23-27 %):(13-17 %)
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estilbeno

estilbeno

A proporgdo da mistura obtida a partir do processo de
fabricacdo deve ser de (58-62 %):(23-27 %):(13-17 %)

Mezcla de octadecanoato de 2-(2-

Mistura de octadecanoato de 2-(2-

Sdlo para ser usado en peliculas de polipropileno.

El espesor del envase en micrones multiplicado por el
porcentaje en masa del aditivo no debe superar 16.

No debe ser usado en materias plasticas para alimentos
alcohdlicos, ni para temperaturas de uso mayores a

052497-24-2 hidroxietil-octadecilamino)etilo, hidroxietil-octadecilamino)etila, 100°C.
094945-28-5 diestearato de (octadecilimino) diestearato de (octadecilimino) Somente para ser usado em peliculas de polipropileno.
010213-78-2 dietileno y bis(hidroxietil) dietileno e A espessura de envase em micrdmetros multiplicada pela
octadecilamina bis(hidroxietil)octadecilamina) porcentagem em massa do aditivo ndo deve ser maior
que 16.
Nao deve ser usado em materiais plasticos para
alimentos alcodlicos, nem para temperaturas de uso
maiores que 100°C.
012001-26-2 Mica Mica Sin restriccion/ Sem restrigdo
(NT) Microparticulas de vidrio Microparticulas de vidro Sin restricciones/ Sem restrigdes
020336-96-3 Miristato de litio Miristato de litio LME(T) = 0,6 mg/kg (6)(expresado
como litio/ expresso como litio)
(NT) quo y diglicéridos del aceite de quo e diglicerideos de 6leo de Sin restricciones/ Sem restricdes
ricino ricino
030233-64-8 Monobehenato de glicerol Monobehenato de glicerol Sin restricciones/ Sem restricdes
062568-11-0 Monobehenato de sorbitano Monobehenato de sorbitana Sin restricciones/ Sem restricdes
000112-34-5 Monobutiléter del dietilenglicol (*) | Monobutiléter de dietilenoglicol (*) | SC© Para ser usado en adhesivos/ Somente para ser
usado em adesivos
o ) ) . ) ) Solo para ser usado en adhesivos/ Somente para ser
000111-76-2 Monobutiléter del etilenglicol (*) Monobutiléter de etilenoglicol (*) usado em adesivos
Monoésteres de 1,2-propilenglicol Monoésteres de 1,2-propilenglicol
001323-39-3 con: com:
027194-74-7 - acido estearico - acido estearico . o L
001330-80-9 - 4cido laurico - 4cido laurico Sin restricciones/ Sem restrigoes
029013-28-3 - acido oleico - &cido oleico
- acido palmitico - acido palmitico
Monoestearato de glicerol, ester Monoestearato de glicerol, éster . . .
(NT) g - o A Sin restricciones/ Sem restricdes
con acido ascérbico com &acido ascorbico
(NT) Monoestearato de glicerol, éster Monoestearato de glicerol, éster Sin restricciones/ Sem restricoes

con acido citrico

com acido citrico
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Monoestearato de polietilenglicol

Monoestearato de polietilenglicol

009005-67-8 ) . Sin restricciones/ Sem restricdes
sorbitano sorbitana
001338-41-6 Monoestearato de sorbitano Monoestearato de sorbitana Sin restricciones/ Sem restrigdes
026836-47-5 Monoestearato de sorbitol Monoestearato de sorbitol Sin restricciones/ Sem restricdes
000111-90-0 Monoetiléter de dietilenglicol () | Monoetiléter de dietilenoglicol SOlo para ser usado en adhesivos/ Somente para ser
usado em adesivos
000110-80-5 Monoetiléter de etilenglicol (*) Monoetiléter de etilenoglicol () | S0/0 Para ser usado en adhesivos/ Somente para ser
usado em adesivos
026402-23-3 Monohexanoato de glicerol Monohexanoato de glicerol Sin restricciones/ Sem restrigdes
030899-62-8 Monolaurato diacetato de glicerol Monolaurato diacetato de glicerol | Sin restricciones/ Sem restricbes
009005-64-5 Monplaurato de polietilenglicol Monplaurato de polietilenoglicol Sin restricciones/ Sem restricdes
sorbitano sorbitana
001338-39-2 Monolaurato de sorbitano Monolaurato de sorbitana Sin restricciones/ Sem restricdes
Solo para ser usado en la elaboracion de barnices y
034590-94-8 Monometiléter del dipropilenglicol Monometiléter de dipropilenoglicol esmaltes para reveﬂst|m|ento |_nterno/ Somente para ser
usado na elaboragdo de vernizes e esmaltes para
revestimento interno
. ] ] Soélo para ser usado en la elaboracion de barnices y
001320-67-8 Monometiléter del propilenglicol Monometiléter de propilenglicol esmaltes para revestimiento interno/ Somente para ser
(= 1-metoxi-3-propanol) (= 1-metoxi-3-propanol) usado na elaboragéo de vernizes e esmaltes para
revestimento interno
026402-26-6 Monooctanoato de glicerol Monooctanoato de glicerol Sin restricciones/ Sem restricdes
(NT) Mc_)noolea’fo Qe glicerol, ester con Mc.)nooleayo c_ie glicerol, éster com Sin restricciones/ Sem restricoes
acido ascorbico acido ascorbico
(NT) quoolge_zto de glicerol, ester con quoolggto de glicerol, éster com Sin restricciones/ Sem restricoes
acido citrico acido citrico
001338-43-8 Monooleato de sorbitano Monooleato de sorbitana Sin restricciones/ Sem restrigdes
(NT) quopalrr]lta.to de glicerol, ester con Mono’pglmltato’de_ glicerol, éster Sin restricciones/ Sem restricoes
acido ascorbico com acido ascorbico
(NT) Mc_)nopglr_nltato de glicerol, ester con Monqulmlta'ltc_) de glicerol, éster Sin restricciones/ Sem restricoes
acido citrico com acido citrico
026266-57-9 Monopalmitato de sorbitano Monopalmitato de sorbitana Sin restricciones/ Sem restrigoes
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003333-62-8

7-(2-H-Nafto-(1,2-D)triazol-2-il)-3-
fenil-cumarina

7-(2-H-Nafto-(1,2-D)triazol-2-il)-3-
fenil-cumarina

Sin restricciones/ Sem restricdes

Nafta de petréleo

Nafta de petréleo

La nafta de petréleo esta constituida por hidrocarburos
liquidos, de naturaleza esencialmente parafinica y
nafténica, refinados, que deben cumplir los siguientes
requisitos:

- Rango de punto de ebullicion: 79 °C — 149 °C (175 °F —
300 °F)

- Residuo no volatil: 0,002 g/100 ml maximo

- Limites maximos de absorbancia en el UV: (19)

A nafta de petréleo esta constituida por hidrocarbonetos
liquidos, de natureza essencialmente parafinica e
nafténica, refinados, que devem atender aos seguintes
requisitos:

- Faixa de ponto de ebuli¢do: 79°C — 149°C (175°F —
300°F)

- Residuo nao volatil maximo: 0,002 g/100 mL

- Limites maximos de absorbancia em UV: (19)

037244-96-5

Nefelina sienita

Nefelina sienita

Sin restricciones/ Sem restricdes

061789-51-3

Naftenato de cobalto (*) (para acido
nafténico)

Naftenato de cobalto (*) (para
acido nafténico)

LME = 0,05 mg/Kg (expresado como cobalto/ expresso
como cobalto)

(Solo o combinado con todas las sustancias que
contengan cobalto/ Sozinho ou combinado com todas as
substancias que contenham cobalto)

001338-14-3

Naftenato de hierro (*) (para acido
nafténico)

Naftenato de ferro (*) (para acido
nafténico)

Sin restricciones/ Sem restricdes

001336-93-2

Naftenato de manganeso (*) (para
acido nafténico)

Naftenato de manganés (*) (para
acido nafténico)

LME (T) = 0,6 mg/Kg (expresado como Mn/ expresso
como Mn) (5)

001333-86-4

Negro de humo (= carbon black)

Negro de fumo (= carbon black)

Debe cumplir con las siguientes especificaciones:

- Extractables en Tolueno: maximo 0,1%;

- Absorcién en uv del extracto ciclohexano a 386 nm:
<0,02 UA para una celda de 1 cm o0 < 0,1 UA para
celda de 5 cm;

- Contenido de benzopireno: maximo 0,25 mg/kg en
negro de humo;

- Méaximo nivel de negro de humo en polimero: 2,5%
m/m.

Deve atender as seguintes espeficiagcdes:
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- Extraiveis em Tolueno: maximo 0,1%;

- Absorcdo em UV do extrato ciclohexano a 386 nm:
<0,02 UA para uma cubeta de 1 cm ou < 0,1 UA para
cubeta de 5 cm;

- Conteudo de benzopireno: maximo 0,25 mg/kg em
negro de fumo;

- Nivel maximo de negro de fumo em polimero: 2,5%
m/m.

027253-31-2

Neodecanoato de cobalto

Neodecanoato de cobalto

Sdlo para ser usado en materiales en contacto con
alimentos acuosos no acidos, acuosos acidos,
alcohdlicos, y secos sin grasa en superficie.

Somente para ser usado em materiais em contato com
alimentos aquosos nao acidos, aquosos acidos, alcodlicos
e secos sem gordura na superficie.

LME(T) = 0,05 mg/kg (expresado como acido
neodecanoico/ expresso como acido neodecandico)

LME = 0,05 mg/kg de alimento (expresado como cobalto/
expresso como cobalto)

(Sola o combinada con todas las sustancias que
contengan cobalto/ Sozinho ou combinado com todas as
substancias que contenham cobalto)

080410-33-9

2,2’,2"-nitrilo [trietil-tris(3,3’,5,5'-
tetra-terbutil-1,1’-bifenil-2,2’-diil)
fosfito]

2,2' 2"-nitrila [trietil-tris(3,3',5,5'-
tetra-terbutil-1,1'-bifenil-2,2',-diil)
fosfito]

LME = 5mg/kg (como suma de fosfito y fosfato/ como
soma de fosfito e fosfato)

010043-11-5

Nitruro de boro

Nitreto de boro

Sin restricciones/ Sem restricdes

882073-43-0

Nonitol-1,2,3-trideoxi-4,6:5,7-bis-O-
[(4-propilfenil)metileno]

Nonitol-1,2,3-trideoxi-4,6:5,7-bis-
O-[(4-propilfenil)metileno]

Sdélo para ser usado como clarificante para polipropileno y
copolimeros olefinicos con elevada cantidad de propileno,
sin exceder 0,5% m/m (LC), en contacto con todos los
tipos de alimentos, en condiciones de refrigeracion,
congelacion, temperatura ambiente, y llenado en caliente
0 pasterizacion por debajo o por encima de 66°C, y no
para esterilizacion con agua en ebullicién a100 °C, ni
esterilizacion a 121° C.

Somente para ser usado como clarificante para
polipropileno e copolimeros olefinicos com elevada
quantidade de propileno, sem exceder 0,5% m/m (LC),
em contato com todos os tipos de alimentos, em
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condigdes de refrigeragéo, congelamento, temperatura
ambiente, e envase a quente ou pasteurizacéo a
temperatura inferior ou superior a 66°C, e n&o para
esterilizagdo com agua em ebuligdo a 100°C, nem
esterilizagao 121°C.

000126-14-7

Octaacetato de sacarosa

Octaacetato de sacarose

Sin restricciones/ Sem restricoes

008016-11-3

Aceite de lino epoxidado
(= Aceite de linaza epoxidado)

Oleo de linho epoxidado
(= Oleo de linhaga epoxidado)

Debe cumplir con:
- Oxigeno oxiranico menor que 10%
- Numero de iodo menor que 6

Deve atender a:
- Oxigénio oxirdnico menor que 10%
- Numero de iodo menor que 6

008016-35-1

Aceite de oiticica y sus productos
de deshidratacion (*)

Oleo de oiticica e seus produtos
de desidratacao (*)

Sdlo para ser usado como componente de
recubrimientos resinosos y poliméricos/ Somente para ser
usado como componente de recobrimentos resinosos e
poliméricos

008012-95-1

Aceite de parafina

Oleo de parafina

Debe cumplir con las siguientes especificaciones:
- Cantidad de hidrocarburos minerales con un nimero
de carbonos inferior a 25: no mas de 5 % (m/m)
- Viscosidad no inferior a 8,5 x 10-6 m2/s (= 8,5
centistokes) a 100°C
- Peso molecular medio no inferior a 480.
- Tabla (21)

Deve atender as seguintes especificacdes:
- Quantidade de hidrocarbetos minerais com numero de
carbonos inferior a 25: ndo mais que 5% (m/m)
- Viscosidade nao inferior a 8,5 x 10-6m?/s (= 8,5
centistokes) a 100°C
- Peso molecular médio néo inferior a 480
- Tabela (21))

(NT)

Aceite de parafina hidrogenado

Oleo de parafina hidrogenado

Debe cumplir con las siguientes especificaciones:
- Cantidad de hidrocarburos minerales con un nimero
de carbonos inferior a 25: no mas de 5 % (m/m)
- Viscosidad no inferior a 8,5 x 10-6 m2/s (= 8,5
centistokes) a 100°C
- Peso molecular medio no inferior a 480
- Tabla (21))
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Deve atender as seguintes especificagdes:
- Quantidade de hidrocarbetos minerais com numero de
carbonos inferior a 25: ndo mais que 5% (m/m)
- Viscosidade nao inferior a 8,5 x 10-6m?/s (=8,5
centistokes) a 100°C
- Peso molecular médio n&o inferior a 480
- Tabela (21))

Sdélo para ser usado como componente de adhesivos/

008002-09-3 Aceite de pino Oleo de pinho Sozinho para ser usado como componente de adesivos
008002-26-4 Aceite de pino “tall oil” Qleo de pinho “tall oil” Sin restricciones/ Sem restricdes
Aceite de ricino (= mamona) Oleo de ricino (= mamona) . o L
008001-79-4 (= castor oil) (= castor oil) Sin restricciones/ Sem restrigbes
Aceite de ricino (= mamona) Oleo de ricino (= mamona) . o L
064147-40-6 (= castor oil) deshidratado (= castor oil) desidratado Sin restricciones/ Sem restrigdes
Aceite de ricino (= mamona) Oleo de ricino (= mamona) . o L
008001-78-3 (= castor oil) hidrogenado (= castor oil) hidrogenado Sin restricciones/ Sem restricdes
Debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Peso molecular mayor que 6800
. - Viscosidad minima a 25°C: 100 centistokes
063148-62-9 Aceites de siliconas Oleos de silicone . o
Deve atender aos seguintes requisitos:
- Peso molecular maior que 6800
- Viscosidade minima a 25°C: 100 centistokes
LME = 60 mg/kg
Debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Oxigeno oxiranico menor que 8%;
- Indice de iodo menor que 6.
El LME sera de 30 mg/Kg para juntas de PVC utilizadas
para sellar envases de vidrio destinados a contener
. li I I li
008013-07-8 Aceite de soja epoxidado Oleo de soja epoxidado alimentos elaborados a base de cereales y alimentos

infantiles para lactantes y nifios de la primera infancia.
Deve atender aos seguintes requisitos:

- Oxigénio oxiranico menor que 8%;

- Indice de iodo menor que 6.

O LME sera de 30 mg/kg para juntas de PVC utilizadas
para selar envases de vidro destinados a conter alimentos
elaborados a base de cereais e alimentos infantis para
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lactentes e criangas de primeira infancia.

Aceites virgenes, purificados o
refinados, deshidratados,
calentados o soplados,
parcialmente polimerizados o
modificados con anhidrido maleico:

Oleos virgens purificados ou
refinados, desidratados,
aquecidos ou soprados,
parcialmente polimerizados ou
modificados com anidrido maléico:

008001-29-4 - algodon - algodao Sin restricciones/ Sem restrigdes
008001-31-8 - coco - cOCo Sin restricciones/ Sem restrigdes
008001-21-6 - girasol - girassol Sin restricciones/ Sem restrigdes
008001-26-1 - lino - linho Sin restricciones/ Sem restricdes
008001-30-7 - maiz - milho Sin restricciones/ Sem restricdes
Solo para ser usado en recubrimientos resinosos y
008002-75-3 - palma - palma poliméricos como Iuprlcante de s_uperf|C|e/ nggnte para
ser usado em recobrimentos resinosos e poliméricos
como lubrificante de superficie
008016-13-5 - pez - peixe Sin restricciones/ Sem restricdes
008001-22-7 - soja - soja Sin restricciones/ Sem restricdes
Debe cumplir con las siguientes especificaciones:
- Cantidad de hidrocarburos minerales con un nimero
de carbonos inferior a 25: no mas de 5 % (m/m)
- Viscosidad no inferior a 8,5 x 10-6 m2/s (= 8,5
centistokes) a 100°C
- Peso molecular medio no inferior a 480
) , . . - Tabla (21))
008042-47-5 Aceite mineral Oleo mineral . ) L
Deve atender as seguintes especificagdes:
- Quantidade de hidrocarbetos minerais com numero de
carbonos inferior a 25: ndo mais que 5% (m/m)
- Viscosidade nao inferior a 8,5 x 10-6m?/s (=8,5
centistokes) a 100°C
- Peso molecular médio n&o inferior a 480
- Tabela (21))
Aceites y grasas derivados de Oleos e gorduras derivados de
(NT) vegetales o animales, hidrogenados | vegetais ou animais, hidrogenados | Sin restricciones/ Sem restricbes

O no

ou nao
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2,2’-Oxamidobis(etil-3-(3,5-di-ter-

2,2'-Oxamidobis(etil-3-(3,5-di-ter-

070331-94-1 butil-4-hidrofeniljpropionato butil-4-hidroxifenil)propionato) | S restricciones/ Sem restrigbes
Oxidos de: Oxidos de:
001344-28-1 - aluminio - aluminio Sin restricciones/ Sem restricdes
001309-64-4 - antimonio (tri6xido) - antiménio (triéxido) LME = 0,04 mg/kg (expresado como antimoniof expresso
como antiménio)
001305-78-8 - calcio - calcio Sin restricciones/ Sem restricoes
001309-37-1 - hierro - ferro Sin restricciones/ Sem restricdes
001309-48-4 - magnesio - magnésio Sin restricciones/ Sem restricoes
001314-13-2 - cinc - zinco LME(T) = 25 mg/kg (expresado como Zn/ expresso como
Zn) (4)
000137-66-6 Palmitato de ascorbilo Palmitato de ascorbila Sin restricciones/ Sem restricdes
Para uso como plastificante o lubricante en poliestireno y
Palmitato de estearilo (= Palmitato | Palmitato de estearila (= Palmitato | debe ser agregado a la formulacion antes de la extrusion/
002598-99-4 o N - - o
de octadecilo) (*) de octadecila) (*) Para uso como plastificante ou lubrificante em poliestireno
e deve ser adicionado a formulagado antes da extrusao
009000-69-5 Pectinas Pectinas Sin restricciones/ Sem restrigdes
000109-66-0 Pentano Pentano Sin restricciones/ Sem restricdes
007601-89-0 Perclorato de sodio monohidratado | . Sr¢lorato de sodio LME = 0,05 mglkg
monohidratado
Debe cumplir con los requisitos de absorbancia en UV/
008009-03-8 Petrolato Petrolato Deve atender aos requisitos de absorbancia em UV (20)
012269-78-2 Pirofilita Pirofilita Sin restricciones/ Sem restricdes
Debe cumplir los siguientes requisitos:
- viscosidad Saybolt minima: 39 segundos Saybolt
- numero de bromo menor o igual que 3
Sélo para ser usado en:
068937-10-0 Polibuteno hidrogenado Polibuteno hidrogenado - Polimeros en contacto con alimentos no grasos

- Polietileno en contacto con alimentos grasos LC =
0,5% m/m y con temperatura de uso 40° C o menor
- Poliestireno en contacto con alimentos grasos LC =
5% m/m y con temperatura de uso 40° C o menor
Deve atender aos seguintes requisitos:

51




- viscosidade Saybolt minima: 39 segundos
Saybolt
- numero de bromo menor ou igual a 3

Somente para ser usado em:

- Polimeros em contato com alimentos nao
gordurosos

- Polietileno em contato com alimentos
gordurosos LC = 0,5% m/m e com temperatura
de uso 40°C ou menor

- Poliestireno em contato com alimentos
gordurosos LC = 5% m/m e com temperatura de
uso 40°C ou menor

Debe cumplir con los siguientes requisitos:
- peso molecular mayor que 6800
- viscosidad minima a 25°C: 100 centistokes

00916-00-6 Polidimetilsiloxano Polidimetilsiloxano . R
Deve atender aos seguintes requisitos:
- peso molecular maior que 6800
- viscosidade minima a 25°C: 100 centistokes
025322-68-3 Polietilenglicol Polietilenoglicol Sin restricciones/ Sem restricdes
1,4-butanodiol LME =5 mg/kg
Caprolactona LME = 0,05 mg/kg (expresado como la
suma de caprolactona y acido 6-hidroxihexanoico/
. . L . expresso como a soma de caprolactona e acido 6-
Poliéster de 1,4-butanodiol con Poliéster de 1,4-butanodiol con hidroxihexandico)
31831-53-5 caprolactona caprolactona _ o o
2-Oxepanona, polimero com 1,4- 2-Oxepanona, polimero com 1,4- | Debe cumplir la siguiente especificacion:
butanediol butanediol - Fraccion PM < 1000 inferior a 0,05 % m/m de aditivo
Deve atender a seguinte especificagao:
- Fragcdo PM < 1000 inferior a 0,05% m/m do aditivo
87189-25-1 Poliglicerato de cinc Poliglicerato de zinco LME(T). = 25 mg/kg (expresado como cinc/ expresso
como zinco) (4)
Debe tener peso molecular entre 300 y 5000.
Sdélo para ser usado como:
009003-27-4 Poliisobuteno (= poliisobutileno) Poliisobuteno (= poliisobutileno) - plastificante de polietileno en cantidades que no

excedan 0,5 % m/m del polietileno, y no en condiciones
de calentamiento
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- componente de adhesivos

Deve ter peso molecular entre 300 e 5000.

Somente para ser usado como:

- plastificante de polietileno em quantidades que nao
excedam 0,5% m/m do polietileno, e ndo em condi¢des
de aquecimento

- componenente de adesivos

082451-48-7

Poli(6-morfolino-1,3,5-triazina-2,4-
diil)-[(2,2,6,6-tetrametil-4-
piperidil)imino]-hexametileno-
[2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]

Poli(6-morfolino-1,3,5-triazina-2,4-
diil)-[(2,2,6,6-tetrametil-4-
piperidil)imino]-hexametileno-
[2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]

Sdélo para ser usado:

a) como maximo 0,3% en masa de polipropileno y
polimeros de etileno con densidad mayor que 0,94,
en contacto con alimentos, en condiciones de llenado
en caliente y pasteurizacion hasta 66 °C (150 °F),
almacenamiento a temperatura ambiente,
refrigeracion y congelacion.

b) como maximo 0,3% en masa de polilefinas con
densidad menor que 0,94, en contacto con alimentos,
en condiciones de llenado en caliente y
pasteurizacion hasta 66 °C (150 °F), almacenamiento
a temperatura ambiente, refrigeracion y congelacion,
siempre que los articulos tengan una capacidad
mayor que 19 litros.

Somente para ser usado:

a) como maximo 0,3% em massa de polipropileno e
polimeros de etileno com densidade maior que 0,94,
em contato com alimentos, em condigdes de envase
a quente e pasteurizagao até 66°C (150°F),
armazenamento a temperatura ambiente,
refrigeragdo e congelamento.

b) como méaximo 0,3% em massa de poliolefinas com
densidade menor que 0,94, em contato com
alimentos, em condigbes de envase a quente e
pasteurizacdo até 66°C (150°F), armazenamento a
temperatura ambiente, refrigeragdo e congelamento,
seempre que os artigos tenham uma capacidade
maior que 19 litros.
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Poli(6((1,1,3,3-tetrametil butil)
amino)-1,3,5 triazina-2,4-diil)-

Poli(6((1,1,3,3-tetrametil butil)
amino)-1,3,5 triazina-2,4-diil)-

071878-19-8 ((2,2,6,6-tetrametil-4-4-piperidil) ((2,2,6,6-tetrametil-4-4-piperidil) LME = 3 mg/kg

imino) hexametileno ((2,2,6,6- imino) hexametileno ((2,2,6,6-

tetrametil-4-piperidil)imino) tetrametil-4-piperidil)imino)

Poli-[[6-[N-(2,2,6,6-tetrametil-4- Poli-[[6-[N-(2,2,6,6-tetrametil-4-

piperidinil)-N-butilamino]1,3,5- piperidinil)-N-butilamino]1,3,5-

triazina- triazina-

2,4-diil][2,2,6,6-tetrametil-4- 2,4-diil][2,2,6,6-tetrametil-4-

piperidinil)imino]-1,6- piperidinil)imino]-1,6-

hexanodiil[(2,2,6,6- hexanodiil[(2,2,6,6-

A tetrametil-4-piperidinil)imino]]alfa- tetrametil-4-piperidinil)imino]]alfa- _

192268 64 7 [N,N’N',N'-tetrabuti|-N"-(272,6,6- [N,N,N',N"tetrabutiI-N"-(2,2,6,6— LME 5 mg/kg

tetrametil-4-piperidinil)-N"-[6- tetrametil-4-piperidinil)-N"-[6-

(2,2,6,6-tetrametil-4- (2,2,6,6-tetrametil-4-

piperidinilamino)- piperidinilamino)-

hexil][1,3,5triazina-2,4,6-triamina]- | hexil][1,3,5triazina-2,4,6-triaminal-

omega-N,N,N',N'-tetrabutil- omega-N,N,N',N'-tetrabutil-

1,3,5-triazina-2,4-diamina 1,3,5-triazina-2,4-diamina

, . Polimeros derivados da
Polimeros derivados de la S o
S e esterificacdo de um ou mais acidos
esterificacion de uno o mas acidos - . o
. ; - organicos mono ou policarboxilicos
organicos mono o policarboxilicos o .
X e com um ou mais alcoois
con uno o mas alcoholes polibasicos 0o o
; ! ) polibasicos ou fendis abaxo
o fenoles abajo mencionados: . -
mencionados:

Acidos: Acidos:
000064-19-7 - acético - acético Sin restricciones/ Sem restrigoes
000079-10-7 - acrilico - acrilico LME(T) = 6 mg/kg (22)
000124-04-9 - adipico - adipico Sin restricciones/ Sem restricoes
000123-99-9 - azelaico - azelaico Sin restricciones/ Sem restrigoes
000124-07-2 - caprilico - caprilico Sin restricciones/ Sem restricoes
003724-65-0 - crotonico (*) - croténico (*) LCA = 0,05 mg/6 dm”
000057-11-4 - estearico - estearico Sin restricciones/ Sem restrigoes
000085-99-3 - o-ftalico - o-ftalico Sin restricciones/ Sem restrigoes

. . . - LME= 5 mg/kg (expresado como acido isoftalico/ expresso
- isoftalico - isoftalico LT i
como acido isoftalico)

000100-21-0 - tereftalico - tereftalico LME = 7,5 mg/kg (expresado como acido tereftalico/

expresso como acido tereftdlico)

54




000110-17-8

- fumarico

- fumarico

Sin restricciones/ Sem restrigoes

061788-47-4 - grasos de aceite de coco - graxos de 6leo de coco Sin restricciones/ Sem restricoes
(NT) - grasos de grasa bovina - graxos de gordura bovina Sin restricciones/ Sem restricoes
061790-12-3 - grasos de "tall oil’(= aceite de - graxos de "tall oil"(= 6leo de Sin restricciones/ Sem restricdes
pino) pinho)
000097-65-4 - itaconico - itacdnico Sin restricciones/ Sem restrigoes
00110-16-7 - maleico - maléico LME (T) =30 mg/k_g exprt?_sado como acido maleico/
expresso como acido maléico (1)
000057-10-3 - palmitico - palmitico Sin restricciones/ Sem restrigoes
002561-88-8 - sebacico - sebacico Sin restricciones/ Sem restrigoes
Alcoholes o fenoles: Alcoois ou fendis:
000080-05-7 - bisfenol A (= (2,2 -bis 4 -hidroxifenil| - plsfepol A (=(2,2 -bis 4 - LME= 0,6 mg/kg
propano)) hidroxifenil propano))
000107-88-0 . . _ . . . _ . . . -
- 1,3-butilenglicol (=1,3-butanodiol) |- 1,3-butilenglicol (=1,3-butanodiol) | Sin restricciones/ Sem restricbes
000112-30-1 - n-decilico (=1-decanol) - n-decilico (=1-decanol) Sin restricciones/ Sem restricdes
000056-81-5 - glicerol - glicerol Sin restricciones/ Sem restricoes
- isodecilico - isodecilico Sin restricciones/ Sem restricoes
- mono, di y polietilenglicol - mono, di e polietilenglicol LME(T)= 30mg/Kg (11)
- mono, di y polipropilenglicol - mono, di e polipropilenglicol Sin restricciones/ Sem restricoes
000111-87-5 - n-octilico (1-octanol) - n-octilico (1-octanol) Sin restricciones/ Sem restricoes
000115-77-5 - pentaeritritol - pentaeritritol Sin restricciones/ Sem restrigdes
000050-70-4 - sorbitol - sorbitol Sin restricciones/ Sem restrigdes
000112-27-6 - trietilenglicol - trietilenglicol Sin restricciones/ Sem restricdes
(NT) P.olloglalq.w.I (C2-C4) P.OI'O).('an.u'.I (C2-C4) Sin restricciones/ Sem restrigbes
dimetilpolisiloxano dimetilpolisiloxano
025322-69-4 Polipropilenglicol Polipropilenoglicol Sin restricciones/ Sem restricdes

55




003055-99-0

Productos de condensacion de
alcohol n-dodecilico con 6xido de
etileno (1:9,5) = (alfa-n-dodecanol-
omega-hidroxipoli(oxietileno) (1 mol
de n-dodecanol: 9.5 moles de 6xido
de etileno))

Produtos de condensacgéo de
alcool n-dodecilico com oxido de
etileno (1:9,5) = (alfa-n-dodecanol-
omega-hidroxipoli(oxietileno) (1
mol de n-dodecanol: 9.5 moles de
oxido de etileno))

LC = 1 mg/kg en producto final para oxido de etileno/ em
poduto final para 6xido de etileno

Para ser usado como agente antiestatico en cantidad que
no exceda 0,2% m/m en polietileno de baja densidad,
siempre que el espesor promedio sea inferior a 125 um
(micrones = micrometros) (= 0,005 pulgadas).

El condensado debe tener un contenido de hidroxilo entre
2,7y 2,9%, y un punto de enturbiamiento de 80°C en
solucion acuosa al 1% m/m.

Para ser usado como agente antiestatico em quantidade
que nao exceda 0,2% m/m em polietileno de baixa
densidade, sempre que a espessura média for inferior a
125 pym.

O condensado deve ter um conteudo de hidroxila entre 2,7
e 2,9%, e ponto de enturvamento de 80°C em solucao
aquosa a 1% m/m.

68411-46-1

Producto de reacciéon de N-
fenilbencenamina con 2,4 ,4-
trimetilpenteno

Produto de reagdo de N-
fenilbencenamina com 2,4,4-
trimetilpenteno

Sélo para ser usado:

a) en adhesivos, como maximo 0,5% m/m del adhesivo,
para materiales en contacto con todos los tipos de
alimentos, en condiciones de contacto que no
excedan 49°C (120°F).

b) b) en guarniciones de tapas: como maximo 0,1% en
masa de copolimeros de isobutileno-isopreno,
isobutileno-isopreno clorados e isobutileno-isopreno
bromados.

Somente para ser usado:

a) em adesivos, como maximo 0,5% m/m do adesivo,
para materiais em contato com todos os tipos de
alimentos, em condigdes de contato que ndo excedam
49°C (120°F).

b) em vedantes para tampas: como maximo 0,1% em
massa de copolimeros isobutileno-isopreno,
isobutileno-isopreno clorados e isobutileno-isopreno
bromados.

181314-48-7

Producto de reaccion de o-xileno
con 5,7-bis(1,1-dimetiletil)3-hidroxi-
2(3H)-benzofuranona

Produto de reagao de o-xileno com
5,7-bis(1,1-dimetiletil)-3-hidréxi-
2(3H)-benzofuranona

1)Para ser usado como maximo 0,1% en masa de
poliolefinas en contacto con alimentos acuosos no
acidos, acuosos acidos, alcohdlicos con contenido de
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etanol hasta 8%, y sdlidos secos y no secos sin grasa
superficial, en condiciones de procesado hasta 100 °C
(212 °F), llenado en caliente hasta 66 °C (150 °F) y
temperaturas superiores, calentamiento de platos
preparados contenidos en el mismo envase,
pasterizacion, almacenamiento a temperatura ambiente,
refrigeracion y congelacion.

2)Para ser usado como maximo 0,02% en masa de
polimeros y copolimeros de propileno, en contacto con
alimentos acuosos no acidos, acuosos acidos,
alcohdlicos de cualquier graduacién alcohdlica, y sélidos
Secos Yy no secos con grasa superficial o sin ella, en
condiciones de procesado hasta 100 °C (212 °F),
llenado en caliente hasta 66 °C (150 °F) y temperaturas
superiores, calentamiento de platos preparados
contenidos en el mismo envase, pasterizacion,
almacenamiento a temperatura ambiente, refrigeracion
y congelacion; y siempre que el articulo final tenga una
capacidad de 19 llitros o mayor.

3)Para ser usado como maximo 0,02% en masa de
polimeros y copolimeros de etileno, en contacto con
alimentos acuosos no acidos, acuosos acidos,
alcohdlicos de cualquier graduacién alcohdlica, y sélidos
Secos Yy no secos con grasa superficial o sin ella, en
condiciones de procesado hasta 100 °C (212 °F),
llenado en caliente hasta 66 °C (150 °F) y temperaturas
superiores, calentamiento de platos preparados
contenidos en el mismo envase, pasterizacion,
almacenamiento a temperatura ambiente, refrigeracion
y congelacion; y siempre que la capa polimérica em
contacto con el alimento tenga um espesor no mayor
que 50 micrones (0,002 pulgadas).

1)Para ser usado como maximo 0,1% em massa de
poliolefinas em contato com alimentos aquosos néo
acidos, aquosos acidos, alcodlicos com conteudo de
etanol até 8%, e solidos secos e nao secos sem gordura
superficial, em condi¢des de processamento até 100°C
(212°F), envase a quente até 66°C (150°F) e
temperaturas superiores, aquecimento de pratos
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preparados contidos na mesma embalagem,
pasteriuzagao, armazenamento a temperatura
ambiente, refrigeragao e congelamento.

2)Para ser usado como maximo 0,02% em massa de

polimeros e copolimeros de propileno, em contato com
alimentos aquosos nao acidos, aquosos acidos,
alcodlicos de qualquer graduagéo alcodlica, e solidos
secos e nao secos com ou sem gordura superficial, em
condi¢des de processamento até 100°C (212°F), envase
a quente até 66°C (150°F) e temperaturas superiores,
aquecimento de pratos preparatos contidos na mesma
embalagem, pasteurizagdo, armazenamento a
temperatura ambiente, refrigeragcao e congelamento; e
sempre que o artigo final tenha uma capacidade de 19
litros ou maior.

3)Para ser usado como maximo 0,02% em massa de

polimeros e copolimeros de etileno, em contato com
alimentos aquosos nao acidos, aquosos acidos,
alcodlicos de qualquer graduagéo alcodlica, e solidos
secos e nao secos com ou sem gordura superficial, em
condi¢des de processamento até 100°C (212°F), envase
a quente até 66°C (150°F) e temperaturas superiores,
aquecimento de pratos preparatos contidos na mesma
embalagem, pasteurizagcéo, armazenamento a
temperatura ambiente, refrigeragcao e congelamento; e
sempre que a capa polimérica em contato com o
alimento tenha uma espessura ndo maior que 50
micrémetros.

(NT) Propilhidroxietilcelulosa Propilhidroxietilcelulose Sin restricciones/ Sem restricdes

009004-65-3 Propilhidroximetilcelulosa Propilhidroximetilcelulose Sin restricciones/ Sem restrigoes

(NT) Propilhidroxipropilcelulosa Propilhidroxipropilcelulose Sin restricciones/ Sem restricdes

000057-55-6 Propilenglicol (= 1,2-propandiol) Propilenoglicol (= 1,2-propanodiol) | Sin restricciones/ Sem restrigdes
Propionato de: Propionato de:

007068-70-4 - aluminio - aluminio Sin restricciones/ Sem restricdes
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017496-08-1 - amonio - aménio Sin restricciones/ Sem restricdes
004075-81-4 - calcio - calcio Sin restricciones/ Sem restricdes
———————————— - hierro - ferro Sin restricciones/ Sem restricdes
000557-27-7 - magnesio - magnésio Sin restricciones/ Sem restricdes
000327-62-8 - potasio - potassio Sin restricciones/ Sem restricdes
000137-40-6 - sodio - sédio Sin restricciones/ Sem restricdes
000557-28-8 - cinc - zinco LME(T) = 25mg/kg (expresado como Zn/ expresso como
Zn) (4)
004808-60-7 Cuarzo Quartzo Sin restricciones/ Sem restricdes
009000-16-2 Resina Damar Resina Damar Sin restricciones/ Sem restrigées
Solo para ser usado como agente secante en polimeros y
resinas para recubrimientos/ Somente para ser usado
como agente secante em polimeros e resinas para
Resinato d balt recobrimentos
esinato de cobalto .
068956-82-1 Resinato de cobalto LME = 0,05 mg/kg de alimento (expresado como cobalto/
expresso como cobalto)
(Solo o combinado con todas las sustancias que
contengan cobalto/ Sozinho ou combinado com todas as
substancias que contenham cobalto)
Solo para ser usado como agente secante en polimeros y
resinas para recubrimientos/ Somente para ser usado
) como agente secante em polimeros e resinas para
009008-34-8 Resinato de manganeso Resinato de manganés recobrimentos
LME(T) = 0,6 mg/kg (expresado como Mn/ expresso como
Mn) (5)
Resinas y Polimeros descriptos en | Resinas e Polimeros descritos na Deb i | icc tablecid |
la “Lista Positiva de polimeros y "Lista Positiva de polimeros e eben cumplir con las restricciones establecidas en la
resinas para envases . Resolucion GMC correspondiente/ Devem atender as
Y y resinas para embalagens e rics tabelecid Resolucio GMC
equipamientos plasticos” — Res. equipamentos plasticos" - Res. restrigoes estabelecidas na Resolugao
GMC 24/04 Yy actualizaciones GMC 24/04 e atua"zagaes Correspondente
029894-35-7 Ricinoleato de poliglicerol Ricinoleato de poliglicerol Sin restricciones/ Sem restricoes
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Sal de calcio del acido 1,2-

Sal de calcio do acido 1,2-

Solo para ser usada como agente clarificante o nucleante
en poliolefinas, en concentraciones que no excedan el
0,25% (2500 ppm) en masa de la materia plastica, en
contacto con alimentos acuosos no acidos, acuosos
acidos, alcohdlicos, grasos y secos, en condiciones de
esterilizacion a 100 °C (212 °F) y temperaturas superiores,
procesado hasta 100 °C (212 °F), llenado en caliente hasta
66 °C (150 °F) y temperaturas superiores, calentamiento
de platos preparados contenidos en el mismo envase,
pasterizacion, almacenamiento a temperatura ambiente,
refrigeracion y congelacion.

491589-22-1 ciclohexanodicarboxilico ciclohexanodicarboxilico
Somente para ser usado como agente clarificante ou
nucleante em poliolefinas, em concentragdes que nao
excedam 0,25% (2500 ppm) em massa do material
plastico, em contato com alimentos aquosos nao acidos,
aquosos acidos, alcodlicos, gordurosos e secos, em
condic¢des de esterilizagdo a 100°C (212 °F), envase a
quente até 66°C (150°F) e temperaturas superiores,
aquecimento de pratos preparados contidos na mesma
embalagem, pasteuriza¢do, armazenamento a
temperatura ambiente, refrigeracdo e congelamento.
LME = 5 mg/kg
Sal disodica del acido cis-endo- Sal dissodico do acido cis-endo- | VO debe utilizarse en polietileno en contact% con
351870-33-2 b!ciclo(2,,2,1 )heptano-2,3- biciclo(2,2,1)heptano-2-3- productos alimenticios acidos. Pureza 2 96 %
dicarboxilico dicarboxilico Nao deve ser utilizado em polietileno em contato com
produtos alimenticios acidos. Pureza = 96 %
000119-36-8 Salicilatos de metilo Salicilato de metila LME = 30mg/kg
000087-18-3 Salicilatos de 4-terbutilfenilo Salicilato de 4-ter-butilfenila LME = 12mg/kg
Sales (inclusive sales dobles o sales| Sais (inclusive sais duplos ou sais
acidas) de aluminio, amonio, calcio, |acidos) de aluminio, aménio, Sin restriccion, excepto para las sales de Zn: LME(T) = 25
hierro, magnesio, potasio, sodioy | calcio, ferro, magnésio, potassio, | mg/kg (expresado como Zn)/ Sem restricdo, exceto para
cinc, de los acidos abajo sddio e zinco, dos acidos abaixo | os sais de Zn: LME(T) = 25 mg/kg (expresso como Zn) (4)
mencionados: mencionados:
000124-04-9 - adipico - adipico
000506-30-9 - araquidico - araquidico
007771-44-0 - araquidonico - araquidoénico
000050-81-7 - ascorbico - ascorbico
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000112-85-6 - behénico - behénico
000065-85-0 - benzoico - benzoico
000334-48-5 - caprico (decanoico) - caprico (decandico)
000124-07-2 - caprilico (octanoico) - caprilico (octanoico)
000142-62-1 - caproico (hexanoico) - capréico (hexandico)
000111-14-8 - enantico (heptanoico) - enantico (heptandico)
000112-86-7 - erucico - erucico
000057-11-4- - estearico - estearico
000060-00-4 - etilendiaminotetracético - etilendiaminotetracético
000088-99-3 - o-ftalico - o-ftalico
000064-18-6 - férmico - férmico
007664-38-2 - fosforico - fosférico
000110-17-8 - fumarico - fumarico
029204-02-2 - gadoleico - gadoleico
000011-94-1 - glutarico - glutarico
- grasos obtenidos a partir de - graxos obtidos a partir de
NT grasas y aceites alimenticios gorduras e 6leos alimenticios
animales o vegetales animais ou vegetais
000106-14-9 12-hidroxiestearico - 12-hidroxiestearico
006303-21-5 - hipofosforoso - hipofosforoso
000050-21-5 - lactico - lactico
000143-07-7 - laurico - laurico
000123-76-2 - levulinico - levulinico
000557-59-5 - lignocérico - lignocérico
000060-33-3 - linoleico - linoleico
028290-79-1 - linolénico - linolénico
006915-15-7 - malico - malico
000141-82-2 - maldnico - maldnico
000544-63-8 - miristico - miristico
000112-80-1 - oleico - oleico
000057-10-3 - palmitico - palmitico
000373-49-9 - palmitoleico - palmitoleico
002466-09-3 - pirofosférico - pirofosférico
013445-56-2 - pirofosforoso - pirofosforoso
008017-16-1 - polifosféricos - polifosféricos
073138-82-6 - resinicos - resinicos
000069-72-7 - salicilico - salicilico
000110-44-1 - sorbico - sorbico
000110-15-6 - succinico - succinico
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000087-69-4

- tartarico

- tartarico

Sales formadas por los acidos y
metales abajo mencionados:

Sais formados por acidos e metais
abaixo mencionados:

Las sales de Li, Mn y Zn deben cumplir con las
restricciones correpondientes a estos cationes/ Os sais de
Li, Mn e Zn deve atender as restricbes correspondentes a
estes catios

Acidos:

Acidos:

Las sales de Li y Mn, sélo pueden ser usadas como
agentes secantes en resinas y polimeros para

000334-48-5 - caprico (decanoico) - caprico (decanoico) recubrimientos/ Os sais de Li e Mn somente podem ser
usados como agentes secantes em resinas e polimeros
para recobrimentos
Las sales de Li y Mn, sélo podran ser usadas como
agentes secantes en resinas y polimeros para

000057-11-4 - estearico - estearico recubrimientos/ Os sais de Li e Mn somente poderao ser
usados como agentes secantes em resinas e polimeros
para recobrimentos

000111-14-8 - heptanoico - heptandico Las sales de t’o.dos los catiopes excepto Li y Mn/ Os sais
de todos os catios, exceto Li e Mn

000124-07-2 - caprilico (octanoico) - caprilico (octandico)

Las sales de Li y Mn sdlo pueden ser usadas como
agentes secantes en resinas y polimeros para

000057-10-3 - palmitico - palmitico recubrimientos/ Os sais de Li € Mn somente podem ser
usados como agentes secantes em resinas e polimeros
para recobrimentos
Las sales de Li y Mn sélo pueden ser usadas como
agentes secantes en resinas y polimeros para
recubrimientos/ Os sais de Li e Mn somente podem ser

000141-22-0 - ricinoleico - ricinoleico usados como agentes secantes em resinas e polimeros
para recobrimentos
Ricinoleico LME = 42 mg/kg (expresado como acido
ricinoleico/ expresso como acido ricinoleico)

Metales: Metais:
007429-90-5 - aluminio - aluminio
007440-70-2 - calcio - calcio

- hierro - ferro
007439-93-2 - litio - litio

Sales de litio: LME(T) = 0,6 mg/kg (expresado como Li)/
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Sais de litio: LME(T) = 0,6 mg/kg (expresso como Li) (6)

007439-95-4 - magnesio - magnésio
Sales de manganeso: LME(T) = 0,6 mg/kg (expresado
007439-96-5 - manganeso - manganés (*) como Mn)/ Sais de manganés: LME(T) = 0,6 mg/kg
(expresso como Mn) (5)
- potasio - potassio
- sodio - sédio
; . Sales de cinc: LME(T) = 25 mg/kg expresado como Zn/
007440-66-6 - cine - ZInco Sais de zinco: LME(T) = 25 mg/kg expresso como Zn (4)
007631-86-9 Silice Silica Sin restricciones/ Sem restriges
(NT) Silicatos naturales Silicatos naturais Sin restricciones/ Sem restricoes
Silicatos y silicatos acidos de: Silicatos e silicatos acidos de:
001335-30-4 - aluminio - aluminio Sin restriccion/ Sem restrigdo
001327-36-2 - amonio - amonio Sin restriccion/ Sem restricdo
001344-95-2 - calcio - célcio Sin restriccién/ Sem restricao
- hierro - ferro Sin restriccién/ Sem restricao
012627-14-4 - litio litio I(_6I\;IE (T)= 0,6mg/kg expresado como Li/ expresso como Li
012068-40-5 - litio/aluminio - litio/aluminio '(‘6'\;"5 (T)= 0.6mg/kg expresado como Li/ expresso como Li
053320-86-8 - litio/magnesio/sodio - litio/magnésio/sodio I('6I\;IE (T)= 0,6mg/kg expresado como Li/ expresso como Li
001343-88-0 - magnesio - magnésio Sin restriccion/ Sem restrigdo
001312-76-1 - potasio - potassio Sin restriccion/ Sem restrigdo
001344-09-8 - sodio - sodio Sin restriccion/ Sem restrigdo
85209-91-2 butilfenil) fosfato butilfenil) fosfato soma de fosfito e fosfato)
000050-70-4 Sorbitol Sorbitol Sin restricciones/ Sem restriges
Sulfatos de (inclusive sales dobles o | Sulfatos de (inclusive sais duplos
sales acidas, salvo en el caso del ou sais acidos, exceto no caso do
bario): bario):
010043-01-3 - aluminio - aluminio
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007783-20-2 - amonio - amonio
007727-43-7 - bario - bario IéI;/I)E (T) = 1mg/kg (expresado como Ba/ expresso como
007778-18-9 - calcio - calcio
007782-63-0 - hierro (ferroso) - ferro
010034-99-8 - magnesio - magnésio
007778-80-5 - potasio - potassio
007727-73-3 - sodio - sédio
007446-20-0 - cinc - zinco ;Ir\]/l)Eg)) = 25 mg/kg (expresado como Zn/ expresso como
010124-44-4 Sulfato de cobre Sulfato de cobre I(‘:'\S)E ((-g)) = 5 mg/kg (expresado como Cu/ expresso como
) . ) - LME (T) = 10 mg/kg (expresado como SO,/ expresso
007757-83-7 Sulfito de sodio Sulfito de sddio como SO») (16)
012004-14-7 . .
Sulfoaluminato de calcio Sulfoaluminato de calcio Sin restricciones/ Sem restrigdes
037293-22-4
001314-98-3 Sulfuro de cinc Sulfeto de zinco ;I;/I)E(g)) = 25mg/kg (expresado como Zn/ expresso como
014807-96-6 Talco Talco Sin restricciones/ Sem restricées
061790-53-2 Tierra de infusorios Terra de infusorios Sin restricciones/ Sem restriges
Tierra de infusorios (diatomeas) Terra de infusérios (diatomaceas)
068855-54-9 calcinada con fundente de carbonato| calcinada com fundente de Sin restricciones/ Sem restrigdes
sodico carbonato sddico
No debe exceder el 0,08% m/m de la materia plastica,
s6lo o combinado con 2,5-di-ter-butil-hidroquinona y/o
. . , hidroquinona/ Nao deve exceder 0,08% do material
000098-29-3 4-ter-butilcatecol (%) 4-ter-butilcatecol (*) plastico, sozinho ou combinado com 2,5-di-ter-butil-
hidroquinona e ou hidroquinona
061752-68-9 Tetraestearato de sorbitano Tetraestearato de sorbitano Sin restricciones/ Sem restriges
000112-60-7 Tetraetilenglicol Tetraetilenoglicol Sin restricciones/ Sem restricées
000109-99-9 Tetrahidrofurano Tetrahidrofurano LME = 0,6 mg/kg
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Tetrakis (2,4-diter-butil-fenil)-4,4'-

Tetrakis (2,4-diterc-butil-fenil)-4,4'-

038613-77-3 bifenilidendifosfonito bifenilidenodifosfonito LME=18 mg/kg
N,N,N',N'-tetrakis (2-hidroxipropil) | N ,N,N',N"-tetrakis (2-hidroxipropil) | . - -
000102-60-3 etilendiamina etilenodiamina Sin restricciones/ Sem restricbes
Tetrakis (metilen(3,5-di-ter-butil-4- . . . ]
hidroxi- Tgtrak_|s _(met|_leno(3,5-d|—ter-butll-4-
006683-19-8 hidrocinamato)metano)(=pentaeritrit h_|drOX|-h|<jrc_>0|lnamatkc_>)m?(’a taéng ) gi. |Sin restricciones/ Sem restrigdes
ol tetrakis (3-(3,5-di-ter-butil-4- (=pentaeritritol tetrakis (3-(3,5-di-
hidroxi-fenil) propionato) ter-butil-4-hidroxi-fenil) propionato)
N7 S 4,4'-Tio-bis-(6-ter-butilmetacresol) || ME = 0.48 ma/k
000096-69-5 4,4'-Tio-bis-(6-ter-butimetacresol) | 2 41t pic(6-ter-butil-3-metil e maKg
(=4,4'-tio-bis(6-ter-butil-3-metil fenol)
fenol)
041484-35-9 Tiodietanol bis (3(3,5-di-ter-buti|-4- Tiodietanol bis (3(3,5-di-ter-butil-4- | LME =2.4 mg/kg
hidroxifenil) propionato) hidroxifenil) propionato)
Tiodipropionato de dihexadecilo Tiodipropionato de dihexadecila LCA=7,75 mg/dm2
003287-12-5 (=Tiodipropionato de dicetilo) (*) (=Tiodipropionato de dicetilo) (*)
Tiodipropionato dediestearilo Tiodipropionato de diestearila _
000693-36-7 (= tiodipropionato de di-octadecilo) [ (= tiodipropionato de di-octadecilo) LME (T) = 5 mg/kg (23)
Tiodipropionato de dilaurilo Tiodipropionato de dilaurila _
000123-28-4 (= tiodipropionato de didodecilo) (= tiodipropionato de didodecila) LME (T) = 5 mg/kg (23)
016545-54-3 Tiodipropionato de dimiristilo (*) Tiodipropionato de dimiristila (*) LME = 46 mg/kg
000059-02-9
Alfa-Tocoferol Alfa-Tocoferol Sin restricciones/ Sem restrigdes
010191-41-0
000108-88-3 Tolueno Tolueno LME = 1,2 mg/kg
003380-34-5 2,44 Tricloro-2 hidroxidifenil éter 2,4,4 Tricloro-2 hidroxidifenil éter | LME = 5 mg/kg
Sdlo para uso en componentes de adhesivos y
recubrimientos resinosos y polimericos
o o o o Somente para uso em componente de adesivos e
001421-63-2 2,4,5-Trihidroxibutirofenona 2,4,5-Trihidroxibutirofenona recobrimentos resinosos e poliméricos
000102-76-1 Triacetina (= triacetato de glicerilo) | Triacetina (= triacetato de glicerila) | Sin restricciones/ Sem restricoes
Triestearato de polietilenglicol i ieti i
009005-71-4 sorbitano P g lcr)l:absi;caesgato de polietilenoglicol Sin restricciones/ Sem restricbes
026658-19-5 Triestearato de sorbitano Triestearato de sorbitano Sin restricciones/ Sem restricoes
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000112-27-6 Trietilenglicol Trietilenoglicol Sin restricciones/ Sem restricdes
Trietilenglicol bis-3-(3-ter-butil-4- Trietilenoglicol bis-3-(3-ter-butil-4- _
036443-68-2 hidroxi-5-metil-fenil) propionato hidroxi-5-metil-fenil) propionato LME =9 mg/kg
000620-67-7 Triheptanoato de glicerol Triheptanoato de glicerol Sin restricciones/ Sem restrigdes
1,3,5-trimetil-2,4,6-tris-(3,5-di-ter- | 1 3 5-trimetil-2,4,6-tris-(3,5-di-ter- | . . -
001709-70-2 butil-4-hidroxibencil) benceno butil-4-hidroxibencil) benzeno Sin restricciones/ Sem restricbes
009005-70-3 Trioleato de polietilenglicol sorbitano l-g%lﬁ::%de polietilenoglicol Sin restricciones/ Sem restrigdes
026266-58-0 Trioleato de sorbitano Trioleato de sorbitano Sin restricciones/ Sem restrigées
054140-20-4 Tripalmitato de sorbitano Tripalmitato de sorbitano Sin restricciones/ Sem restrigoes
031570-04-4 Tris (2,4 diter-butil-fenil) fosfito Tris (2,4 diter-butil-fenil) fosfito Sin restricciones/ Sem restrigdes
027107-89-7 Tris(2-etilhexilo tioglicolato) de Tris(2-etilhexilo tioglicolato) de LME (T) = 1,2 mg/kg (expresado como Sn/ expresso como
mono-n-octilestafno mono-n-octilestario Sn) (15)
Tris_(isooc~til tioglicolato) de mono- | Tyig (isooctil tioglicolato) de mono-
054849-38-6 metil/estano metil/estanho LME (T) = 0,18 mg/kg (expresado como Sn/ expresso
(= Tris isoc_)ctil m~ercaptoacetato) de | (= Tris isooctil mercaptoacetato) de | cOmo Sn) (12)
mono-metil-estafio) mono-metil-estanho)
Tris (isooctil tioglicolato) de mono-n- | Tris (isooctil tioglicolato) de mono-
026401-86-5 octil estario (=Tris isooctil | n-octil estanho (=Tris isooctil LME = 1,2 mg/kg (expresado como Sn/ expresso como
mercaptoacetato) de mono-n-octil- | mercaptoacetato de mono-n-octil- | Sn) (15)
estafio) estanho)
(NT) Tris (mono y/o di-nonilfenil) fosfito | Tris (mono e/ou di-nonilfenil) fosfito
(=Fosfito de tris(nonil-y/o (= Fosfito de tris(nonil-e/ou LME = 30 mg/kg
dinonilfenilo)) dinonilfenilo))
NT Tris (n-alquil (C+0-C+e) tioglicolato de | Tris (n-alquil (C14-Ce) tioglicolato | LME (T) = 1,2 mg/kg (expresado como Sn/ expresso como
(NT) mono-n-octil) estafio de mono-n-octil) estanho Sn) (15)
1,3,5-tris (3,5 di-ter-butil-4- 1,3,5-tris (3,5 di-ter-butil-4-
027676-62-6 hidroxibencil)-1,3,5-triazina-2,4,6- | hidroxibencil)-1,3,5-triazina-2,4,6- |LME =5 mg/kg
(1H,3H,5H) triona (1H,3H,5H) triona
1,3,5-tris (4-ter-butil-3-hidroxi 2,6 1,3,5-tris (4-ter-butil-3-hidroxi 2,6
40601-76-1 dimetil bencil)-1,3,5-triazina-2,4,6 dimetil benzil)-1,3,5-triazina-2,4,6 |LME = 6 mg/kg
(1H, 3H, 5H) triona (1H, 3H, 5H) triona
000057-13-6 Urea Uréia Sin restricciones/ Sem restricdes
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Vidrio de plata y cinc, con contenido
de Ag maximo de 0,57% m/m

Vidro de prata e zinco, com
conteudo de Ag maximo de 0,57%
m/m

Sdélo para ser usado como aditivo antimicrobiano/
Somente para ser usado como aditivo antimicrobiano

LC = 3% m/m de la materia plastica/ do material plastico
Restricciéon para el ion Ag/ Restrigao para ion Ag: LME =
0,05 mg/kg

Restriccion para el Zn/ Restrigéo para Zn: LME(T) = 25
mg/kg (expresado como Zn/ expresso como Zn) (4)

001330-20-7

Xileno

Xileno

LME = 1,2 mg/kg

013983-17-0

Wollastonita

Wollastonita

Sin restricciones/ Sem restricdes

Zeolita de plata y cinc A

(= aluminosilicato de plata, cincy
sodio con metafosfato de calcio),
contenido de Ag entre 1y 1,6%

Zeolito de prata e zinco A

(= aluminosilicato de prata, zinco e
sédio com metafosfato de calcio),
conteudo de Ag entre 1 e 1,6%

LME = 0,05 mg Ag’kg
Maxima cantidad de aditivo/ Maxima quantidade de aditivo
=1%

Zeolita de plata y cinc A

(= aluminosilicato de plata, cinc,
sodio y magnesio con fosfato de
calcio), contenido de Ag entre 0,34 y
0,54%

Zeolito de prata e zinco A

(= aluminosilicato de prata, zinco,
sbédio e magnésio com fosfato de
célcio), conteudo de Ag entre 0,34
e 0,54%

LME = 0,05 mg Ag/kg
Maxima cantidad de aditivo/ Maxima quantidade de aditivo
=1%

LIMITES DE COMPOSICION Y MIGRACION ESPECIFICA

(1) LME (T): 30mg/kg expresado como acido maleico (corresponde a la suma del acido y anhirido maleico presente)/expresso como acido maléico (corresponde a

soma do acido e anidrido maléico presente)

(2) Existe el riesgo de que la migracion de la sustancia deteriore las caracteristicas organolépticas de los alimentos con los que esté en contacto/existe o risco que

a migracao da substancia deteriore as caracteristicas organolépticas dos alimentos com os quais estejam em contato.

(3) La suma de la migracion de estas sustancias no debe superar la restriccion indicada/a soma da migragdo destas substancias ndo deve superar a restricdo

indicada: LME(T): 5 mg/kg (expresado como cobre/expresso como cobre).

(4) La suma de la migracion de estas sustancias no debe superar la restriccion indicada/ a soma da migracdo destas substancias ndo deve superar a restrigdo

indicada: LME(T): 25 mg/kg (expresado como cinc/expresso como zinco).

(5) La suma de la migracion de estas sustancias no debe superar la restriccion indicada / a soma da migragao destas substancias nao deve superar a restricao

indicada: LME(T): 0,6 mg/kg (expresado como manganeso/expresso como manganés).
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(6) La suma de la migracién de estas sustancias no debe superar la restriccion indicada/ a soma da migracdo destas substancias ndo deve superar a restricao

indicada: LME(T): 0,6 mg/kg (expresado como litio/expresso como litio).

(7) La suma de la migracién de estas sustancias no debe superar la restriccion indicada/ a soma da migracao destas substancias ndo deve superar a restricao

indicada: LME(T): 0,006 mg/kg (expresado como estafio/expresso como estanho).

(8) La suma de la migracién de estas sustancias no debe superar la restriccién indicada/ a soma da migracao destas substancias ndo deve superar a restricdo

indicada: LME(T): 1,2 mg/kg.

(9) La suma de la migracion de estas sustancias no debe superar la restriccion indicada/ a soma da migragao destas substancias ndo deve superar a restricéo

indicada: LME(T): 5 mg/kg.

(10) El producto debe tener las siguientes especificaciones/ O produto deve ter as seguintes especificagdes:

- Cantidad de hidrocarburos minerales con un numero de carbonos inferior a 25/ Quantidade de hidrocarbonatos minerais com um ndmero de carbonos inferior a
25: no mas/nao mais de 5% (p/p)

- Viscocidad no inferior a/ viscosidade n&o inferior a 11 x 10 ®m?%s (= 11 centistokes) a 100 °C

- Peso molecular medio no inferior a/ peso molecular médio nao inferior a 500

(11) La suma de la migracion de etilenglicol y dietilenglicol no debe superar la restriccion indicada/ a soma da migragéo de etilenoglicol e dietilenoglicol ndo deve

superar a restricao indicada: LME(T): 30 mg/kg.

(12) La suma de la migracion de estas sustancias no debe superar la restriccion indicada/ a soma da migragdo destas substancias ndo deve superar a restricao

indicada: LME(T): 0,18 mg/kg (expresado como estafo/ expresso como estanho).

(13) La suma de la migracion de estas sustancias no debe superar la restriccion indicada/ a soma da migragdo destas substancias néo deve superar a restrigcao

indicada: LME(T): 1,5 mg/kg.

(14) La suma de la migracion de estas sustancias no debe superar la restriccion indicada/ a soma da migragédo destas substancias n&o deve superar a restricao

indicada: LME(T): 6 mg/kg.

(15) La suma de la migracion de estas sustancias no debe superar la restriccion indicada/ a soma da migragcédo destas substancias ndo deve superar a restrigdo

indicada: LME(T): 1,2 mg/kg (expresado como estafio/ expresso como estanho).

(16) La suma de la migracion de estas sustancias no debe superar la restriccion indicada/ a soma da migragdo destas substancias ndo deve superar a restricao

indicada: LME(T): 10 mg/kg (expresado / expresso como SO,).

(17) TABLA PARA POLIETILENO OXIDADO/ TABELA PARA POLIETILENO OXIDADO
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TIPO DE POLIETILENO

MAXIMA FRACCION
EXTRACTABLE EN / FRAGAO
MAXIMA EXTRAIVEL EM
N-HEXANO/ A 50°C
(EXPRESADA COMO % EN MASA
DEL POLIMERO/ EXPRESSO
COMO % EM MASSA DO
POLIMERO)

DENSIDAD/DENSIDADE

MAXIMA FRACCION SOLUBLE EN / FRACAO
MAXIMA SOLUVEL EM
XILENO A 25°C
(EXPRESADA COMO % EN MASA DEL
POLIMERO/ EXPRESSO COMO % EM
MASSA DO POLIMERO)

Polietileno para uso en articulos en contacto
con alimentos, excepto para el envasado y
manipuleo de alimentos durante su coccion/
Polietileno para uso em artigos em contato
com alimentos, exceto para a embalagem e
manipulagéo de alimentos durante sua
COCGao

5.5

0.85-1

Polietileno para articulos destinados al uso en
el envasadoy manipuleo de alimentos
durante su coccion/

Polietileno para uso em artigos destinados ao
uso em embalagem e manipulagéo de
alimentos durante sua cocgao

0.85-1 2.6

Polietileno para uso sélo como componente
de recubrimientos en contacto con alimentos,
que no exceda el 50% de la masa del
recubrimiento/ Polietileno para uso somente
como componente de recobrimentos em
contato com alimentos, que nao exceda 50%
da massa do recobrimento

0.85-1 53

75

(18) La suma de la migracion de estas sustancias no debe superar la restriccién indicada/ a soma da migragcéo destas substancias ndo deve superar a restrigéo
indicada: LME(T): 15 mg/kg (expresado como formaldehido/ expresso como formaldeido)

(19) PARA NAFTA DE PETROLEO

LONGITUD DE ONDA/ COMPRIMENTO DE | MAXIMA ABSORBANCIA POR CM DE PASO OPTICO/
ONDA (mpm = nm) MAXIMA ABSORVANCIA POR CM DE CAMPO
OPTICO
280-289 0.15
290-299 0.13
300-359 0.08
360-400 0.02
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(20) PARA PETROLATO

LONGITUD DE ONDA/ COMPRIMENTO DE | MAXIMA ABSORBANCIA POR CM DE PASO OPTICO/

ONDA (mpm = nm) MAXIMA ABSORVANCIA POR CM DE CAMPO
OPTICO
280-289 0.25
290-299 0.20
300-359 0.14
360-400 0.04

(21) PARA PARAFINA, PARAFINA HIDROGENADA Y ACEITE MINERAL/ PARA PARAFINA, PARAFINA HIDROGENADA E OLEO MINERAL

LONGITUD DE ONDA/ COMPRIMENTO DE | MAXIMA ABSORBANCIA POR CM DE PASO OPTICO/

ONDA (mpm = nm) MAXIMA ABSORVANCIA POR CM DE CAMPO
OPTICO
280-289 0.15
290-299 0.12
300-359 0.08
360-400 0.02

(22) Expresado como acido acrilico, corresponde a la suma del acido y todas sus sales / expresso como acido acrilico, corresponde a soma do acido e todos os
seus sais

(23) Limite de migracion especifica corresponde a la suma de Tiodipropionato de diestearilo (= tiodipropionato de di-octadecilo) y Tiodipropionato de dilaurilo (=
tiodipropionato de didodecilo)/ Limite de migracéo especifica corresponde a soma de Tiodipropionato de diestearila (= tiodipropionato de di-octadecila) e
Tiodipropionato de dilaurila (= tiodipropionato de didodecila)

(24) HIDROCARBUROS DEL PETROLEO LIVIANOS/ HIDROCARBONETOS DE PETROLEO DE BAIXA DENSIDADE

LONGITUD DE ONDA/ COMPRIMENTO DE | MAXIMA ABSORBANCIA POR CM DE PASO OPTICO/

ONDA (M [micro]) MAXIMA ABSORVANCIA POR CM DE CAMPO
OPTICO
280-289 4.0
290-299 3.3
300-329 2.3
330-360 0.8

(25) HIDROCARBUROS ISOPARAFINICOS DE PETROLEO, SINTETICOS/ HIDROCARBONETOS ISOPARAFINICOS DE PETROLEO

LONGITUD DE ONDA/ COMPRIMENTO DE
ONDA (mpm = nm)

MAXIMA ABSORBANCIA POR CM DE PASO OPTICO/
MAXIMA ABSORVANCIA POR CM DE CAMPO

OPTICO
260-319 1.5
320-329 0.08
330-350 0.05
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